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 06/11/93تاريخ پذيرش:     22/06/93تاريخ دريافت: 

  چكيده
 صـورت  بـه  )Solanum melogena L. var. esculentum( بادمجـان  سـاقه  سـنجي)  (زيسـت  الياف ابعاد خصوصيات بررسي منظوربه تحقيق اين

 بيسـت  تعداد كار اين براي آمد. در اجرا به آستارا) (شهرستان گيلان غرب منطقه در تكرار 3 در تصادفي كامل هايبلوك طرح قالب در آزمايشگاهي
 انجـام  بـراي  تصـادفي  صـورت  بـه  هـا بوته اين ميان از آزمايشگاه به انتقال از پس (ساقه) بوته سه تعداد و شد تهيه آستارا هايباغ از بادمجان بوته

 شـامل  هـا سـاقه  دهنـده تشـكيل  اجزاء درصد و سنجي زيست ضرايب فيبرها، ابعاد فرانكلين، روش به الياف استخراج از پس د.گردي انتخاب پژوهش
 ضـرايب  و آونـدها)  و (فيبرهـا  اليـاف  ابعـاد  بـين  داريمعنـي  اخـتلاف  ،پـژوهش  اين در آمده دستبه نتايج طبق شدند. بررسي مغز و چوب پوست،
 داد نشان هاساقه دهندهتشكيل اجزاء نسبت آماري تحليل و تجزيه از حاصل نتايج همچنين نشد. مشاهده ساقه مختلف هاي ارتفاع در سنجي زيست

 قسـمت  مـورد  در داري معنـي  اخـتلاف  وجـود  ايـن  با ندارد. وجود مختلف هايارتفاع در پوست و چوبي قسمت درصد نظر از داريمعني اختلاف كه
 طـول  ميـانگين  يافـت.  كـاهش  هاساقه در مغزي قسمت درصد ارتفاع افزايش با كه طوري به ،)p<0.05( داشت وجود مختلف هايارتفاع در مغزي
 12/4 و متـر  ميكـرو  99/17 متـر،  ميكرو 23/16 متر، ميلي 63/0 ترتيببه هاساقه فيبرهاي سلولي ديواره ضخامت و سلولي حفره قطر فيبر، قطر فيبر،
 وزنـي  درصـد  ميانگين همچنين .آمد دستبه 27/40 و 49 ،51 برابر بيترتبه افيال يرفتگ درهم تيفيك و نرمش بيضر رانكل، بيضر و متر ميكرو
  بود. درصد 54/80 و 62/14 ،84/4 ترتيببه پايين سمت به ساقه بالاي ارتفاع از چوبي قسمت و پوست مغز، شامل ساقه دهندهتشكيل اجزاء

  
  گيلان.، ساقه دهندهتشكيل اجزاء سنجي، زيست ضرايب الياف، ابعاد بادمجان، ساقه كليدي:هاي واژه

  
 مقدمه

 مواد عنوانبه باز دير از كشاورزي از حاصل مواد
 مواد پيدايش با اند.بوده مطرح فيبري محصولات اوليه

 مصرف از فلزات همچنين و ها پلاستيك نظير مصنوعي
ه شد كاسته بيستم قرن اوايل در كشاورزي از حاصل مواد
   .است

 و اخير هاي سال در جهان جمعيت فزاينده رشد
 به فقير هايكشور در ويژه(به جنگلي چوبي منابع كمبود
 منابع الياف از استفاده طبيعي) هايجنگل لحاظ

 اوليه مواد تغيير است. ساخته ناپذيراجتناب را كشاورزي
 قبيل از مصنوعي مواد به كشاورزي از حاصل مواد از

 نابودي مواردي در و تضعيف باعث نفتي هاي فرآورده
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 و كاشت پايه بر آنها اقتصاد كه هگرديد روستايي جوامع
  .ندبود كشاورزي منابع فروش

 فيبري منابع از افزون روز استفاده رسدمي نظر به
 باشد موثر جوامع اين مجدد احياء در بتواند كشاورزي

 .)1381 همكاران، و پور فائزي(

 كشاورزي هايپسماند و غيرچوبي گياهي هايگونه
 مواد تامين براي دنيا سطح در فيبري منابع عنوانبه زيادي
 هايجنگل حفظ نيز و ليگنوسلولزي تجديدپذير اوليه

 صنايع در استفاده و زيستمحيط به كمك و طبيعي
 و Ververis اند. گرفته قرار آزمايش مورد كاغذ و چوب

 الياف ابعاد رويبر  اي مطالعه طي )2003( همكاران
 و قطر طول، همچون پارامترهايي گياهي گونه چندين

 پارامترها اين كه كردند بررسي را سلولي ديواره ضخامت
 كامل كنف براي و 4/3 و 6/19 ،83/0 ترتيببه كتان براي

 بيان )Hurter )1998 آمد. دستبه 4/3 و 1/22 ،29/1
 1 از غيرچوبي گياهان در الياف طول ميانگين كه كرد
 هاي نسبت ميانگين و بوده متغير متر ميلي 30 تا متر ميلي
 1 به 1500 تا 1 به 50 از نيز الياف قطر به الياف طول
  است. متغير

Waren و Harshad )1997( كانادا تورنتو دانشگاه از 
 بيان غيرچوبي گياهان الياف ابعاد رويبر  يپژوهش در

 داراي برگان پهن همانند منابع اين از بسياري كه داشتند
 الياف داراي ديگر برخي كهدرحالي ،هستند كوتاه الياف
 آن كاغذ ارزش سازي بهينه براي كه باشند مي بلندي بسيار
  نمود. تر كوتاه را آنها بايد

Atchison ابعاد بررسي طي )1998( همكاران و 
 كه كردند گزارش مهم غيرچوبي گياهي منابع الياف

 براي الياف قطر ميانگين و الياف طول ميانگين حداكثر
 و ميكرومتر 20 و متر ميلي 30 برابر ترتيببه كتان كاه

 حداقل و بوده ميكرومتر 22 و متر ميلي 20 شاهدانه
 از هاييگونه در افيال قطر نيانگيم و افيال طول ميانگين

 8- 10 و متر ميلي 5/0-1 برابر ترتيببه برنج كلش قبيل

 30 و متر ميلي 6/0 برابر كنف مغز الياف ميكرومتر،
  است. ميكرومتر 24 و متر ميلي 6/0 برابر آباكا و ميكرومتر

 خمير توليد بررسي در )1373( همكاران و مهدوي
 الياف سنجي زيست مشخصات ابتدا گندم، كاه از كاغذ
 قطر و قطر طول، شامل گندم كاه سنبله محور و ساقه
 نتايج كردند. گيري اندازه را الياف عدد صد سلولي حفره
 قسمت دو اين الياف قطر و طول بين كه داد نشان هحاصل

 طول ميانگين كهطوريبه ،دارد وجود داري معني اختلاف
 محور الياف طول ميانگين و متر ميلي 14/1 ساقه الياف
  .آمد دستبه متر ميلي 83/0 سنبله

 از استفاده تيقابل يبررس در )1377( روغنيانيفخر
 افيال ابعاد نيانگيم مختلف، مناطق برنج كلش افيال

 وارهيد ضخامت و يسلول حفره قطر قطر، طول، شامل
 ميكرومتر، 81/10 متر، ميلي 86/0 بيترتبه را آن يسلول
  .كردند اعلام ميكرومتر 2/0 و ميكرومتر 64/4

 عنوان با يپژوهش طي )1390( همكاران و شاخص
 به ،»توتون ساقه شيميايي و مورفولوژيكي هايويژگي«

 پوست الياف ابعاد هاي ويژگي بر رقم و ارتفاع اثر بررسي
  .پرداختند توتون گياه ساقه چوبي بخش و

 كل درصد 75 و 50 ،5 بررسي مورد هايارتفاع
 داد نشان پژوهش اين نتايج .شد گرفته نظر در تنه ارتفاع

 پوست الياف يسلول وارهيد ضخامت و قطر طول، كه
 بين داري معني اختلاف اما ،است چوبي بخش از بيشتر

 وجود رقم دو اين چوب الياف سنجي زيست خواص
  نداشت.

 درصد رويبر  داري معني اثر رقم نوع همچنين
 و قطر طول، و نداشته توتون ساقه دهنده تشكيل اجزاء

 ارتفاع افزايش با پوست الياف سلولي ديواره ضخامت
 توتون ساقه چوبي بخش در وجود اين با يابد. مي كاهش
 و داشت كاهش ارتفاع افزايش با الياف طول فقط

 رفتار ارتفاع تاثير تحت چوب الياف ديگر هاي ويژگي
   دادند. نشان خود از متفاوتي
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 و ارتفاع افزايش با مغز و پوست درصد علاوه به
-به داشت. كاهش ،ارتفاع افزايش با چوبي بخش درصد

 ابعاد به توجه با كه داد نشان مطالعه اين نتايج كلي طور
 كاغذ خمير توليد براي مناسبي اوليه ماده توتون ساقه فيبر
  باشد.مي

 است اليافي از نيز بادمجان هاي بوته خشبي هاي ساقه
 نظر به وجود اين با باشد. آنها از يكي تواند مي كه
 ايمطالعه بادمجان گياه ساقه روي تاكنون كه رسد مي

 دست در آن الياف از درستي شناخت و نگرفته صورت
 ابعاد اتيخصوص يبررس با كه شد سعي بنابراين نيست.

 اهيگ نيا از ينسب يشناخت به بادمجان اهيگ ساقه افيال
 صنعت در اهيگ نيا از امكان صورت در بتوان تا رسيد
 ديتول در هياول مواد مكمل عنوانبه كاغذ و چوب

  .نمود استفاده يگنوسلولزيل يها فرآورده
 نظر به چوبي و محكم هاي ساقه داشتن با گياه اين 
 در آن از بتوان و باشد مناسبي الياف داراي كه رسدمي
 نياز از بخشي تامين براي ليگنوسلولزي منابع ديگر كنار

   نمود. استفاده كاغذ و چوب صنايع
 و حمل قابليت مزه، و طعم علت به بادمجان اهميت

 حاضر حال در كه است كردن كنسرو ويژه شرايط و نقل
 به را جهان در زيركشت سطح هكتار ميليون 5 از بيش
 حدود توليد با نيز ايران .است داده اختصاص خود

 مقام آسيايي كشورهاي بين در سال در تن 888500
 ده اين توليد كل كه داده اختصاص خود به را چهارم
 ,FAO( است بوده سال در تن 41840989 حدود كشور

2010.(  
 خصوصيات بررسي با كه داشت بنا پژوهش اين

 اين از نسبي شناختي به بادمجان گياه ساقه الياف ابعاد
 از استفاده امكان مورد در بتواند و نموده پيدا دست گياه
 چوب صنعت در آن الياف ابعاد و اندازه نظر از گياه اين
  كند. اظهارنظر كاغذ و

 تامين براي بودن مناسب صورت در گياهي گونه اين
 كاهش باعث اوليه مواد به چوب صنايع نياز از بخشي
 توليد فرآيند در اوليه مواد تهيه به مربوط هايهزينه

 كاهش با و شده كاغذ و چوب صنايع هايفرآورده
 توليدي واحدهاي در جنگلي و چوبي مواد به وابستگي
 زيستمحيط سلامت طبيعي، منابع حفظ به چوب صنايع

  نمود. خواهد كمك اوليه مواد پايدارتوسعه نيز و
  
  ها روش و مواد

منظور انجام اين تعداد بيست ساقه بادمجان به
آستارا تهيه و پس از حذف شاخ و  هايباغاز  پژوهش

برگ اضافي و ريشه به آزمايشگاه تحقيقات علوم چوب 
تا به  اد اسلامي واحد آستارا منتقل شدو كاغذ دانشگاه آز

تهيه رايط آزمايشگاهي برسند. رطوبت تعادل در ش
ساقه از بيست  3قطعات آزموني بدين ترتيب بود كه ابتدا 

صورت تصادفي ده از مزرعه بهساقه بادمجان انتخاب ش
متر و سانتي 5هايي به طول انتخاب و از هر كدام ديسك

درصد ساقه جدا و از هر ديسك  75و  50، 5سه ارتفاع 
گيري كني سه قطعه (تراشه) براي اندازهپوست بعد از

ها از قسمت چوبي ابعاد الياف آنها جدا گرديد. تراشه
 ها تهيه شدند. ديسك

گيري ابعاد الياف و محاسبه ضرايب براي اندازه
) Franklin, 1964فرانكلين ( سنجي از روش زيست

آميزي توسط ماده سفرانين و استفاده گرديد. پس از رنگ
هاي ميكروسكوپي از هر قسمت تعداد انتقال روي لام

و صفات طول  صورت تصادفي انتخابفيبر سالم به 100
سلولي از طريق  فيبر، قطر حفره سلولي و ضخامت ديواره

گيري و سپس ضخامت عدسي مدرج ميكروسكوپ اندازه
، رفتگي (لاغري) هم ديواره سلولي و صفات ضريب در

پذيري و ضريب رانكل  ضريب نرمش يا انعطاف
هاي زير محاسبه  ابطهر(مقاومت به پاره شدن) مطابق 
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 مختلف هاي ارتفاع در هاساقه دهندهتشكيل اجزاء نسبت كل . ميانگين2جدول 

 ميانگين معيارحرافان
 برداريمحل نمونه

 پايين وسط بالا 

 )گرموزن قسمت خشبي ( 077/3 176/2 917/0 057/2 085/1

 )گرموزن پوست ( 486/0 367/0 193/0 349/0 147/0

 )گرموزن قسمت مغزي ( 233/0 123/0 047/0 134/0 093/0

 )گرموزن كل ( 797/3 667/2 156/1 540/2 324/1

 وزن قسمت خشبي (درصد) 883/80 633/81 093/79 537/80 305/1

 وزن پوست (درصد) 953/12 123/14 780/16 619/14 961/1

 وزن مغز (درصد) 060/6 510/4 957/3 842/4 090/1

  
 روي گيري نمونه مختلف هاي) (محل هاي ارتفاع بين

 اختلاف سنجي زيست ضرايب و الياف ابعاد نظر از ساقه
 اختلافهمچنين  .)3(جدول  نداشت وجود داري معني
 گيري نمونه مختلف هاي) (محل هاي ارتفاع بين داريمعني

 وجود يچوب قسمت يوزن درصد نظر از ساقه روي
 وزني درصد و پوست وزني درصد نظر از ولي ،نداشت

ديده شد  درصد 5 احتمال سطح در دارمعني اختلاف مغز
  .)4 جدول(

  
 مربوط به ابعاد الياف متغيرهاي واريانس تجزيهمستخرج از جداول  Fه رمقادير آما .3 جدول

 ضريب نرمش
ضريب درهم 

 رفتگي
 ضريب رانكل

ضخامت 
 ديواره 

قطر حفره 
 سلولي

  درجه آزادي  طول  قطر كلي 

ns 0920/36 ns 209/3  ns 0920/36  ns 135/0  ns 011/1  ns 6478/0  ns 00031/0 2 ارتفاع ساقه 

  خطاي آزادي اشتباه 4 00006/0 1599/1 719/1  0992/0 27/501 050/10 501/27

70/10 87/7 28/10  ضريب تغييرات - 20/1 65/6 42/16 64/7 

ns باشد دار ميبه منزله عدم وجود اختلاف معني. 

  
 ساقه دهندهتشكيل مربوط به اجزاي متغيرهاي واريانس تجزيهمستخرج از جداول  Fه رمقادير آما .4 جدول

  درجه آزادي درصد وزني قسمت چوبي درصد وزني پوست درصد وزني مغز

*566/3 *009/12 ns 109/5 2 ارتفاع ساقه  

 خطاي آزادي اشتباه 4 535/3 182/4  481/0

  ضريب تغييرات - 33/2 076/14 32/14
ns است درصد 5 احتمال سطح در داريمعن اختلاف منزله به *باشد و  دار ميبه منزله عدم وجود اختلاف معني.  

  
 ضخامت سلولي، حفره قطر قطر، ول،ط مقايسه

 ضريب قبيل از سنجي زيست ضرايب و سلولي ديواره
 پذيريانعطاف ضريب رفتگي، درهم ضريب رانكل،
 اساس بر آنهاداري  معني احتمال سطح و شده ترسيم

 شده كشيده تصوير به 8 تا 1 هاي شكل در LSD آزمون
  .است
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 63/19 ،متر ميلي 66/1 برابر ترتيببه »باگاس از بالا بازده
 گيرياندازه ميكرومتر 087/6 و ميكرومتر 47/7 ،ميكرومتر

 كردند.

 درخت اصله سه) 1380( همكاران و روغنيفخريان
) Populus deltoids( دلتوئيدس صنوبر ساله 12 و 6 ،4
 الياف طول ميانگين كه كردند اعلامو  نمودند بررسي را

 و متر ميلي 17/1 ساله 6 ،متر ميلي 02/1 ساله 4 درخت
 بين الياف قطر ميانگين .استمتر  ميلي 29/1 ساله 12
- 96/21 بين سلولي حفره قطر ،ميكرومتر 45/34-67/28
-24/6 بين سلولي ديواره ضخامت و ميكرومتر 56/19
 الياف طول بينداري  معني اختلاف .بود ميكرومتر 99/3

 سطح در ساله 12 و 6 ،4 برداري بهره سن سه در درختان
 .آمد دستبهدرصد  1

 اف،يال ابعاد سهيمقا) در 1387( همكاران وي مهدو
هايولا  كلزا رقم دويي ايميش باتيترك و مخصوص جرم
پس از جداسازي الياف  مازندران استان در PFو  401

 بريف طولاقدام به تعيين ابعاد الياف براي آنها كردند كه 
 91/22برابر  بريف قطر ،متر ميلي 99/0براي رقم هايولا 

 46/10ي (سلولي) برابر مركز حفره قطر ،ميكرومتر
 ميكرومتر 23/6ر معادل بيف وارهيد ضخامتو  ميكرومتر

 01/1نيز معادل با  PF ذكر شد. اين مقادير براي رقم
 66/14قطر فيبر،  ميكرومتر 60/26طول فيبر،  متر ميلي

 ميكرومتر 97/3و  قطر حفره مركزي يا سلولي ميكرومتر
  دست آمد.لولي بهضخامت ديواره س

Ververis گونه چندين ابعاد )2003( همكاران و 
 ضخامت و فيبر قطر ،بريف طولده و كر بررسيرا  گياهي

 29/1 برابر ترتيببهرا  كامل كنف براي سلولي وارهيد
 آنها .نشان دادند ميكرومتر 3/4و ميكرومتر 1/22 ،متر ميلي

 ترتيببه ني گره ميان بخش براي را صفات اين همچنين
اعلام  ميكرومتر 4/4 ،ميكرومتر 3/17 ،متر ميلي 22/1

 83/0 برابر ترتيببه كتان براينموده و اين مقادير را 
 كردند. اعلام ميكرومتر 4/3 و ميكرومتر 6/19 ،متر ميلي

 هايپسمانده كهبيان نمودند  پژوهش اين در آنها
  دارند. را كاغذ توليد براي لازم خصوصيات كشاورزي

 حد تا مزرعه دربادمجان  يهاساقه اينكه به توجه با
 ارتفاع تغيير با الياف طول داشتند، رشد فرصت امكان
 البته كه داشتند كاهش ساقه قطر طبيعي كاهش و ساقه
 نبود. دار معني آماري نظر از و نبوده ديشد كاهش اين
 قطر و فيبر كلي قطر مانند الياف ابعادي خصوصيات ساير
 كاهش اندكي برداري نمونه ارتفاع افزايش با سلولي حفره
 يسلول حفره قطر و بريف يكل قطر كهطوريبه ،داشتند

 و ميكرومتر 48/8 و 84/16 مقدار ساقه پايين در ترتيب به
 دستبه ميكرومتر 35/7 و 5/15 مقدار ساقه بالاي در
 رفتار ارتفاع تغيير با سلولي ديواره ضخامت. البته آمد

 بالا ارتفاع دركه براي مثال  داد نشان خود از متفاوتي
 كمترين مياني ارتفاع در و )ميكرومتر 3/4( مقدار بيشترين
 جدول و آماري آناليز داشتند. را) ميكرومتر 89/3 ( مقدار
 حفره قطر الياف، قطر بين كه داد نشان واريانس تجزيه
 بادمجان هايبوته ساقه سلولي ديواره ضخامت و سلولي

   ندارد. وجود داريمعني اختلاف مختلف ارتفاعات در
Han عنوان با يپژوهش طي )1999( همكاران و 

 گيرياندازه بر مروري با الياف طول گيرياندازه اعتبار«
 گونه چندين الياف ،»نمونه عنوانبه كنف الياف ابعاد

 كردند. گيرياندازه ساقه مختلف ارتفاعات در را گياهي
 به ساقه پايين از ارتفاع افزايش با آنها هاييافته طبق

 اين در آنها يافت. كاهش الياف طول ساقه بالاي سمت
 آن ساقه مختلف نقاط در را كنف الياف طول پژوهش
 متر ميلي 67/2 را آن الياف طول ميانگين ،كرده بررسي
  كردند. اعلام

 ،قطر بودن بزرگ مقابل در الياف طول بودن كوتاه
 كيفيت يعني الياف ابعاد به مربوط مهم فاكتورهاي از يكي
 از دهد.مي كاهش را لاغري ضريب يا رفتگي درهم
 نسبي بودن پايين به توانمي بادمجان ساقه الياف مزاياي
 درهم ضريب بهبود باعث كه كرد اشاره آن الياف قطر
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 در )قطر به طول نسبت( الياف لاغري ضريب يا رفتگي
 پژوهش نيا در است. شده آن الياف طول با مقايسه

 يرفتگ درهم تيفيك و نرمش بيضر رانكل، بيضر
  .آمد دستبه 27/40 و 49 ،51 برابر بيترتبه افيال

 عنوان با پژوهشي طي )1390( همكاران و شاخص
 به »توتون ساقه شيميايي و مورفولوژيكي هايويژگي«

 پوست الياف ابعاد هايويژگي بر رقم و ارتفاع اثر بررسي
 )Nicotiana Tobacum( توتون گياه ساقه چوبي بخش و

 كل درصد 75 و 50 ،5 بررسي مورد هايارتفاع. پرداختند
 داد نشان پژوهش اين نتايج شد. گرفته نظر در تنه ارتفاع

 پوست الياف يسلول وارهيد ضخامت و قطر طول، كه
 بين داري معني اختلاف اما ،است چوبي بخش از بيشتر

 وجود رقم دو اين چوب الياف سنجي زيست خواص
 اجزاء درصد بر داري معني اثر رقم نوع همچنين. نداشت
 آنها نتايج بنابراين. نداشت توتون ساقه دهندهتشكيل
 الياف سلولي ديواره ضخامت و قطر طول، كه داد نشان

 بخش در اما يابد،مي كاهش ارتفاع افزايش با پوست
 ارتفاع افزايش با الياف طول فقط توتون ساقه چوبي
 تاثير تحت چوب الياف ديگر هايويژگي و داشت كاهش
 كلي طور به .دادند نشان خود از متفاوتي رفتار ،ارتفاع
 ساقه فيبر ابعاد به توجه با كه داد نشان مطالعه اين نتايج
  باشد.مي كاغذ خمير توليد براي مناسبي اوليه ماده توتون

 مغز، شاملساقه  دهندهتشكيل اجزاء وزني درصد
 هاي گونه در است ممكن كه چوبي قسمت و پوست
- به بادمجان هاي بوته ساقه براي ،باشد متفاوت گياهي

 اين آمد. دستبهدرصد  54/80 و 62/14 ،84/4 ترتيب
 قسمت بالاي درصد و مغزي قسمت پايين درصد نتايج
 و تجزيه دهند. مي نشان را بادمجان هايساقه در چوبي
 (جدول ها ساقه دهندهتشكيل اجزاء نسبت آماري تحليل

 قسمت درصد نظر از داريمعني اختلاف كه داد نشان )5
 كه ندارد وجود مختلف هاي ارتفاع و ها بوته بين چوبي
 مورد در اما بود. صادق نيز پوست مورد در امر اين

درصد  5 احتمال سطح در دارمعني اختلاف مغزي قسمت
 درصد كهطوريبه ،آمد دستبهمختلف  هاي ارتفاع در

يافت  كاهش ارتفاع افزايش با هاساقه در مغزي قسمت
 مواد تجمع دليل به تواند مي امر اين كه )5 (جدول

 آن مغزي قسمت در ساقه نييپا ارتفاع در استخراجي
 فرصت ساقه پايين قسمت مغزديگر  عبارت به باشد.

 استخراجي مواد جذب براي ساقه بالاي به نسبت بيشتري
  است. بوده بيشتر آن وزن بنابراين ،داشته

) نسبت اجزاء 1390( شاخص و همكاران
هاي بارلي و ويرجينيا را  دهنده ساقه توتون رقم تشكيل
گيري كرده و نشان دادند كه رقم بارلي داراي اندازه

 46/15درصد چوب و  43/60درصد پوست،  97/23
ترتيب بهدرصد مغز است. اين مقادير براي رقم ويرجينيا 

گزارش گرديد.  درصد 15/14و  75/67، 10/18برابر 
هاي شاخص و  طبق يافته مغز و پوست درصدبنابراين 

 درصد و شيافزا ارتفاع شيفزاا با) 1390همكاران (
. با توجه به داشت كاهش ،ارتفاع شيافزا باي چوب بخش

 نظر از بادمجان ساقه الياف كه توان گفت مطالب فوق مي
 همچون منابعي از تركوچك الياف كلي قطر و الياف طول
 ،بوده شاهدانه و كتان كلزا، صنوبر، باگاس، برنج، كلش
 كلش و كاه همچنين و كنف مغز و آباكا با مقايسه در ولي
 محاسبه )1998( همكاران و Atchison توسط كه برنج

 نظر ازده و بو بلندتر بادمجان ساقه الياف طول، گرديده
 باگاس و برنج كلش و كاه از تربزرگ سلولي حفره قطر
 كلزاي و هايولا رقم كلزاي صنوبر، الياف از تركوچك و

  باشند. مي PF رقم
 ضريب و رانكل ضريب لحاظ از بادمجان ساقه الياف

 توتون ساقه و بارلي رقم توتون ساقه از ترپايين نرمش
 از رفتگي درهم ضريب نظر از اما ،بودند ويرجينيا رقم

 هاياقهس بودند. بهتر شده ذكر هايرقم كلزاي ساقه الياف
 تشكيل اجزاء درصد نظر ديگر از مقايسه در بادمجان
 چوبي بخش در برتري اين كهند بود توتون از بهتر دهنده
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 ساقه چوبي قسمت درصد. است نمايان بيشتر ساقه
 رقم براي و درصد 43/60 بارلي رقم براي توتون

 همكاران و شاخص محاسبه شد. درصد 75/67 ويرجينيا
 بادمجان ساقه براي مقدار اين كه كردند محاسبه) 1390(
  است. بوده صدرد 80 از بيش پژوهش اين در
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Abstract 
 

This study was conducted to determine the fiber morphological characteristics of Eggplant stalk’s tissue 
(Solanummelogena var.esculentum) cultivated in the west region of Ghuilan province (Astara region). For 
this purpose, 20 stalks of Eggplant were collected from Astara region gardens and 3 stalks were randomly 
selected from among these stalks. After the fibers separation by Franklin method (1954), fiber dimensions, 
fiber biometric coefficients and weight percentage of stalk components including bark, core and pits. The 
results showed no significant difference in fiber dimensions and fiber biometric coefficients between 
different heights of stalks. Besides, there was no significant difference in percentage of core and percentage 
of bark at different heights of stalks, while a significant difference was found between percentage of pit at 
different heights of stalks (p<0.05), showing a decrease in stalks by increasing heights of stalks the pit. The 
averages of fiber length, fiber diameter, lumen diameter and cell wall thickness for this species were 0.63 
mm, 16.23 μm, 7.99 μm, 4.12 μm, respectively. Also, the average of runkel, flexibility and felting 
Coefficients were calculated as 51, 49 and 40.27, respectively. The weight percentage average of stalk 
components, including bark, core and pit, from top to the down of stalks were also estimated to be 4.84%, 
14.62% and 80.54%, respectively. 
 
Keywords: Eggplant stalk, Fiber dimensions, Biometric coefficient, Components of stalk, Guilan province. 
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