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 چکیده

کشف گردید . در کاوش نجات بخشی این محوطه نگارنده  4939این محوطه در اثر فعالیت های عمرانی در سال 

برای روشن کردن وضعیت آثار و بقایای معماری سه ترانشه حفر نمود که در نتیجه آن بقایای معماری و قسمتی از یک 

قط به بررسی آثار و شواهد معماری و سفالی ف Aسازه عظیم مشخص شد که در این مقاله به علت اهمیت ترانشه 

بدست آمده از این ترانشه پرداخته شده است. سفالهای این محوطه با توجه به شکل وفرم وتزیینات ونوع لعاب قابل 

باشد. در  مقایسه با سفالهای اشکانی حاشیه جنوبی دریای خزر )بخصوص گیلان(، منطقه شمال غرب و غرب ایران می

اند. همچنین  ای است که این سه سنت سفالی باهم همپوشانی پیدا کرده گفت که منطقه طارم زنجان منطقه واقع می توان

شیوه ساخت بقایای معماری و مصالح بکارفته در بخشی از سازه کاوش شده، مقایسه آن با مناطق فرهنگی همجوار و 

ده است. بنابراین بر اساس آثار معماری و شیوه مناطق دیگر که شبیه این نوع معماری در آنها بدست آمده پرداخته ش

ساخت بناها و سفالهای بدست آمده این محوطه مربوط به دوره اشکانی میانه و متاخر است که تا اوایل دوره ساسانی 

 همچنان تداوم داشته است.

 

 ای تشویر، معماری، سفال. : باستانشناختی، زنجان، طارم، محوطه کنار جادههای کلیدی واژه
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 مقدمه

استان زنجان یکی از شهرستانهای هفتگانه 

به مرکزیت 4911شهرستان طارم است که درسال 

آببرتاسیس گردیده و شامل دوبخش،پنج دهستان و 

آبادی آن دارای سکنه اند. 411آبادی می باشدکه 451

کیلومترمربع بوده و از  1195مساحت این شهرستان 

شمال به استان اردبیل و از شرق و شمال شرقی به 

، از جنوب به شهرستان استان قزوین واستان گیلان

ابهر و از غرب به شهرستان زنجان محدود است. این 

شهرستان دارای ناهمواریهای بسیاری است و 

رودخانه پرآب و خروشان قزل اوزن، دره عمیقی 

درآن ایجاد کرده که ارتفاع کف این رودخانه در 

مترازسطح دریا رسیده و طرفین 111گیلوان به کمتراز 

قرار گرفته که ارتفاع برخی از قلل آن رشته کوههایی 

گردد )سازمان برنامه و  متر بالغ می 1311آن بیش از

(. بررسی باستانشناسی آثار و 1-1، ص4935بودجه، 

های روستای تشویر به هدف شناسایی و  محوطه

مستندسازی آثار باستانی صورت گرفت که احتمال 

رفت به دنبال فعالیت راهسازی در معرض تهدید  می

در طرحی با  4939تخریب قرار بگیرند. در سال  یا

همکاری اداره میراث فرهنگی و اداره راهسازی 

 استان زنجان انجام گرفت.

پیش از این شهرستان مانند دیگر نواحی کمتر 

مورد توجه باستانشناسان بوده ودر سالهای اخیر 

 4931و ابوالفضل عالی4931توسط عرض الله نجفی

ه است.در این نوشتار سعی مورد بررسی قرار گرفت

 4939ها که در بررسی  شده تا یکی از این محوطه

شناسایی و گمانه زنی شده و دارای اهمیت بیشتری 

 است مورد مطالعه قرار گیرد.

 

 بررسی و کاوش باستانشناختی

کاوش در روستای تشویر به دنبال کشف 

هنگام کندن  cm 41×45×19آجرهای بزرگ به ابعاد

سازی و همچنین کشف بقایای  پی و عملیات خانه

دیوار و آثار معماری درابتدای روستای تشویر که بیل 

مکانیکی راهسازی حین خاکبرداری و تعریض این 

قسمت مسیر قسمتهایی از آنرا تخریب کرده بود، 

 آغاز شد.

زنی به منظور مستندسازی ونجات  این گمانه

که در معرض تهدید و تخریب بودند بخشی آثاری 

انجام گردید، لذا در ابتدا با فرضیه خاصی همراه 

ها وگمانه زنی  نبود، اما نگارنده بعد از بررسی محوطه

در این محل که منجر به کشف قسمتی از یک سازه 

و بنای عظیم گردید، معتقد است که این آثار نشان 

ساسانی دهنده اهمیت این محوطه در دوره اشکانی و 

باشد. ضرورت  از نظر سیاسی، تجاری و مذهبی می

کاوشهای گسترده و جدیدتر می تواند این فرضیه را 

 ثابت نماید.

    گزارش حاضر حاصل گمانه زنی نگارنده 

می باشد که در بر گیرنده جزئیات کامل 

ها، لایه نگاری و نیز ارائه  معماری،شرح لوکوس

که در طول  جداول تهیه شده از سفالهای شاخص

هایی ازاین  کاوش بدست آمده و مقایسه آنها با یافته

های همزمان دیگری در شمال  دست که از محوطه

غرب و غرب و مناطق همجوار فرهنگی دیگر کشف 

 و یافت شده است.
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 ها روش کاوش وثبت داده 

در کاوش  محوطه کنار جاده تشویر از نقشه 

ری شرکت بردا محل که توسط گروه مهندسی نقشه

تهیه شده بود در طول 4:1111سلانسر که به مقیاس 

 . 4بررسی استفاده شد

نگارنده بعد از بررسی سطحی محوطه تصمیم 

را براین قرار داد که محلی انتخاب نماید،تا بتواند 

بیشترین اطلاعات ودادها را  در طول زمان مجوز 

که زمان زیادی از آن صرف  45/9تا  45/1کاوش)از 

های لازم، تامین نیرو و تجهیز کارگاه  هماهنگی

گردید( در این محوطه بدست آورد، همچنین بدلیل 

شروع برداشت سیر تقریباً تامین نیروی کار برای 

 کاوش در این محوطه با مشقت زیادی همراه بود.

ترانشه  1 توانستبا این انگیزه نگارنده 

TA,TB.TC,TD  که به ترتیب زمان حفاری(

اند( در برش دیواره شرقی جاده ایجاد  نامگذاری شده

ها دستیابی به  نماید، و هدف ازباز کردن این ترانشه

موقعیت و شکل قرارگیری آثار در کنار جاده و 

همچنین مستندسازی آثار و بقایای معماری در 

معرض خطر که در محدوده تعریض راه قرار گرفته 

ه ها در لبه برش دیوار باشد. این ترانشه بودند، می

شرقی جاده و اطراف قسمتی از محدوده تعریض 

جاده که بدلیل وجود پل فلزی و لوله آب دست 

 یابی شدند. نخورده و سالم مانده بود  مکان

از روش A,B,C,D در طول کاوش ترانشه  

ماتریس هریس که بهترین روش برای ثبت وضبط 

                                                 
1

ولی بعلت مقیاس آن وتخصصی بودن کمتر به جزئیات  -

وعوارض طبیعی منطقه پرداخته بود، فقط خط برش دیواره 

متری از دوسمت مسیر به  15کنار جاده ای وحریم راه را تا

 صورت جزئی مشخص کرده بود.

آیند  ها و آثار معماری که در حفاری بدست می داده

 استفاده گردید. ، باشد (، می411:ص 4931،)علیزاده،ع

با بکار بستن این روش در زمان کاوش همراه با 

ثبت و طراحی، مستندسازی سفالها و آثار معماری 

نگاری همراه  بندی و لایه بدست آمده و انجام لوکوس

با تغیرات لوکوسها و سفالها توانستیم به چشم انداز 

پراکنش آثار و ً دقیقی از وضعیت قرارگیری،  نسبتا

 گاهنگاری  این محوطه دست پیدا کنیم.

 

 محوطه کنار جاده تشویر

 N , 48 31.77 47 36دارای موقعیت جغرافیایی 

59 59.84E  و در ارتفاعm594  از سطح دریا واقع

 cm111شده است. و ارتفاع آن از سطح جاده 

باشد. قسمتهای شمالی این محوطه امروزه زیر  می

)باغ زیتون( قرار دارد. در شرق کشت درخت زیتون 

و اطراف آن خانه روستائیان ساخته شده است و در 

-ضلع غرب و شمال غرب به مسیر آسفالته گیلوان

شود. این محوطه در شمال و ابتدای  تشویر منتهی می

روستای تشویر و شرق جاده آسفالته گیلوان به 

 سه راهی تشویر به چمله قرار داردتشویر و در محل 

 .(4ل)شک

این محوطه هنگام عملیات راهسازی و تعریض 

تا  1/19روستای تشویر در کیلومتر -جاده گیلوان

هنگام خاکبرداری کناره شرقی این مسیر  3/19

شناسایی گردید. به این صورت که هنگامی که بیل 

مکانیکی مشغول عملیات خاکبرداری از این قسمت 

اسفانه مسیر بوده به آثاری برخورد کرده است که مت

از آثار از لبه کنار جاده قدیمی تا  m 3به عرض

بین  ای تازه احداث شده کاملاً از دیواره کنار جاده
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ای که شامل آجرها و لاشه  رفته، فقط آثار پراکنده

 . 1ها در این قسمت قابل مشاهده بود سنگ

به گفته اهالی روستای تشویر در محل کنونی 

که هنگام جاده جاده آسفالته آثاری وجود داشته 

هجری. شمسی که 4911-19سازی در حدود سال 

اند، به وسیله  کرده برای اولین بار جاده را ایجاد می

های راهسازی از بین رفته و قسمتی از آثار به  ماشین

صورت دیوار لاشه سنگی از آن باقی مانده بود که 

طی تعریض راه جدید  همراه با قسمتی از سازه 

 TBL12است. )ر.ک. به لوکوسآجری از بین رفته 

,TBL13 کنند که با  ( اهالی روستا وقتی مشاهده می

باکس بیل مکانیکی آجرهای بزرگ همراه خاک بالا 

آورند.  آید از ادامه عملیات ممانعت به عمل می می

رسد که خیلی دیر شده بود و بیشتر  ولی به به نظر می

از  m  3آثار که در محدوده شرقی جاده تا فاصله

 تخریب شده بودندجاده قدیم قرار گرفته بود، 

 .(1)شکل

برای مستندسازی، دامنه گسترش آثار و روشن 

 1های فرهنگی این محوطه   کردن وضعیت دوره

(در دیواره شرقی و TA,TB,TC,Tdترانشه )

قسمتهای دست نخورده محدوده جاده باز شد که 

در عمق  Bو ترانشه cm151در عمق Aترانشه 

cm431 طح بالای محوطه )برش شرقی کنار از س

در  Dو ترانشه  cm451در عمق  Cجاده( و ترانشه

)برش شرقی کنار جاده( از سطح  Cm 151عمق 

 بالای محوطه به خاک بکر رسیدند.

 

 

                                                 
2

 مسیر متر از این محوطه که در3عرض  و m 41 حدود طول کمتر از -

تعریض قرار گرفته بود دارای آثار معماری بوده ودر بقیه این   طرح

 قسمت مسیر به آثار برخورد نکرده است.

 (TA) Aترانشه

ای بود که در محوطه کنار  اولین گمانهA ترانشه 

ای تشویرحفاری شد. این ترانشه در لبه برش  جاده

متری پل فلزی انتقال آب  1کناره شرقی جاده و در 

 بخش شمالی روستا مکان یابی شد و در مکانیابی 

TA  سعی شد تا محلی انتخاب شود که هم تا

حدودی سالم باقی مانده باشد و هم اطلاعاتی از 

تخریب شده را ارائه نماید تا بتوان از آن  بخش

بیشترین اطلاعات وداده ها ی از سبک معماری لایه 

 نگاری محوطه بدست آورد.

در ابتدا به دلیل قرارگیری بر روی  Aترانشه 

برش کناره شرقی جاده که جهت این برش جنوب 

شمال غربی ایجاد شده بود ونسبت به جهت  -شرق

ایجاد شده بود، حالت  شمال واقعی انحراف داشت

وضلع  cm411ذوذنقه ای داشت ضلع جنوبی

وضلع شمالی هنگام نخ کشی بالای cm 951شرقی

بود. حفاری با برداشتن خاک  cm191برش کنارجاده

از بالا  شروع گردید cm91این ترانشه به ضخامت 

ازلبه بالای برش کنار 151که به طور منظم تا عمق 

هرکدام از این  جاده ای ادامه داده شد ، به

و فیچرهای بدست آمده برای  91های  ضخامت

ارجاع وتوصیف داده های بدست امده از این عمقها 

و ارجاع به آنها در طول حفاری  به هرکدام یک 

-cm151لوکوس داده شد. ابعاد این ترانشه درعمق 

 (1می باشد.)شکلcm 11/9×5/5روی خاک بکر131

 TAکه از لوکوس تقسیم شد 93این ترانشه به 

L1  تاTA L38  از بالا به پایین نامگذاری شدند که از

 TAآجرهای ریخته، TA L7تنور، TA L5میان آنها،

L12  کف گچی وTA L8,21-38 های آجر دیوار  رج

های اختیاری  ها ضخامت باشند و بقیه لوکوس می

(cm91(  بودند، که درطول کاوش برای سهولت در
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ست آمده در نظر های به د ارجاع و توصیف داده 

 (41)شکلگرفته شدند. 

 TAL1))91:لوکوس یک (TA L1)4لوکوس 

سانتیمتر ضخامت دارد و اولین لوکوس محسوب می 

سانتیمتری شامل خاک سطحی  11شود.که تا عمق 

باشد که بارها توسط ابزار و ماشین آلات  می

 کشاورزی جابجا شده است.

که  باشد ای تیره مایل به زرد می خاک قهوهرنگ 

بندی          خاک آن دارای بافت دانه درشت با دانه

 شود. میلیمتر که در آن ریشه گیاهان مشاهده می 9- 5

سانتیمتری  11سفالها: در این لوکوس در عمق 

تکه سفال  همراه قطعات خرد شده کوچک  9از بالا 

آجر بدست آمد. سفالها همگی بدنه وهیچکدام 

ای  لعاب آبی فیروزهشاخص نیستند که شامل بدنه با 

در روی بدنه و لعاب آبی کمرنگ و رنگ پریده در 

قسمت داخلی، که تاحدودی لعاب آن ریخته است. و 

ها نخودی  همچنین  به علت حرارت بعضی نمونه

-های دیگر شامل نخودی اند. سفال مایل به کرم شده

باشند با تمپر ماسه نرم که ذرات میکا در  آجری می

شود که مربوط به خاک رسی  میخمیر آنها دیده 

است خمیره سفال از آن ساخته شده است و همه این 

 (9باشند.)شکل ساز می سفالها چرخ

-cm91خاک این لوکوس ) (TA L2):1لوکوس

بندی    (دارای بافت دانه درشت ومتراکم  با دانه 11

ای تیره مایل به زرد  میلیمتر ورنگ آن قهوه 9-5

 هست.

های  مانند لایه فوقانی داده سفالها: در این لایه

قطعه سفال در 1سفالی کمی بدست آمد که شامل 

برگیرنده لبه با لعاب سبز زیتونی و سفید در روی 

ای کمرنگ و  بدنه و داخل، بدنه با لعاب آبی فیروزه

خمیره کرم که تا حدودی آثار ریختگی در لعاب آن 

 دیده می شود. 

سته و سفال جلینگی)کلینکی(: یک بدنه با  د

خمیره شتری رنگ بافت فشرده و سخت که مغز 

 سفال به علت حرارت خاکستری شده است.

ای همراه  سه سفال بدنه  سفالهای آشپز خانه 

آجری با تمپر شن زیاد  که با چشم روی -نخودی

های سفید آهک  بدنه قابل مشاهده است و کاه با  دانه

)برای جذب حرارت بیشتر( که بیرون آنها بعلت 

رارت سیاه شده است و حرارت برای پخت آنها ح

کافی نبوده است و برخی از آنها با شئ کاردک مانند 

اند.  یا هنگام ساخت به وسیله سفالگر صاف شده

 (3)شکل

(به cm11-91در این عمق)(TA L3):9لوکوس

علت اعتراض مالک زمین و همچنین وسیعتر شدن 

ترانشه در کف و نداشتن آثار معماری به نصف 

کاهش یافت. بافت خاک این عمق دانه درشت و با 

میلیمتر و رنگ خاک  5-9های شن به قطر دانه

 ای تیره مایل به سیاه میباشد.  قهوه

-5در این لوکوس آجرهای شکسته به قطر

-41سانتیمتر همراه با لاشه سنگهای به اندازه41

سانتیمتر و همچنین در میان و اطراف آجرهای 11

های ازملاط گچ مشاهده  ه تکهشکسته و فرو افتاد

 12x5x3 cmعدد آجر کوچک به ابعاد 1شد. تعداد 

بدست آمد که با توجه به کوچکی و ظرافت این 

 اند.  شده آجرها احتمالاً برای تزیینات به کار برده می

ها عبارتست از کوزه، کوزه  سفالها: فرم سفال

ای با دسته  دار، ظروف آشپزخانه کوچک، ظروف دسته

 دار.  ی، خمره، ظروف شکمهلال

لبه 3سفال که شامل 91در حفاری این  لوکوس

قطعه دسته ظرف، که یکی از آنها 1ای،  بانقوش شانه
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باشند و  به صورت ابرویی)هلالی( چسپیده به بدنه می

 باشند )آشپزخانه ای(. دارای تمپر کاه خرد شده می

قطعه بدنه که برخی از آنهاا خمیاره  سافال     41

ده نشده بطوریکه بدنه و دیواره سافالها  خوب ورز دا

ها  بیرون صاف  متخلخل شده است، و در بعضی بدنه

شده و داخل سفال موجدار باقی مانده است در روی 

هاا آثاار چارخ سافالگری      قسمت بیرونی برخی بدنه

 1بصورت موجهای وجود دارد، که ضاخامت آنهاا از  

یاان  سانتیمتر متغیر است. همچنین در م5/1میلیمتر تا 

آنها بدنه با تزیین نقش افزوده طنابی، تزیین با نقاش  

ای کناده  روی بدناه، و    سبدی فشارده، نقاش شاانه   

 ای وجود دارد. های آشپزخانه سفال

سفال جلینگی)کلینکی(: دسته ظرف با مقطع 

بیضی شکل با خط کنده در وسط دسته که دارای 

خمیره قهوه ای)شتری( رنگ با بافت سخت و محکم 

 د.باش می

ها  عدد از این کفه 1کفه با قسمتی از بدنه که  1

تخت وآثار چرخ سفالگری روی بدنه و داخل این 

ای که با زاویه  ها قابل مشاهده است و کفه کفه

شود بطوریکه که با بدنه  شکسته به بدنه متصل می

آورد در داخل  حالتی شبیه حرف )ک( به وجود می

شود که  ده میای گل سفال دی همین نمونه آثار تکه

زمان شکل دادن ظرف داخل آن افتاده است و بیرون 

کفه دیگر با شئ کاردک مانند صاف شده و روی پایه 

 اند. آنرا را با خطوط کنده کوتاه تزیین نموده

تکه از بدنه تنور که با روش  1همراه سفالها 

ای  ها را با لایه ای ساخته شده است و روی فتیله فتیله

شده پوشانده شده )دیواره داخلی آن( از گل اندود 

ای کنده  روی این اندود یک ردیف خطوط شانه

 95 در موازی ایجاد شده است. این دو قطعه

سانتیمتری از  441سانتیمتری از دیواره جنوبی و

 دیواره شرقی بدست آمدند.

ها :چندین قطعه استخوان شکسته و  استخوان

بندی آن  در  دندانقسمتی از فک یک حیوان بزرگ با 

 (9این لوکوس بدست آمد. )شکل

: بافت خاک این عمق     (TAL4)1لوکوس

cm91-411میلیمتر و به 5-9بندی دانه درشت با دانه

 باشد.   ای تیره مایل به زرد می رنگ قهوه

 13سانتیمتری از بالای ترانشه و  95در عمق 

متری  سانتی 411متری از دیواره شمالی و  سانتی

ه شرقی ترانشه قسمتی از کف یک کوزه یا دیوار

 ظرف که رو به پایین افتاده بود بدست آمد.  

تکه آجرهای شکسته بصورت پراکنده در میان 

های بالاتر  آثار این قسمت همچنان مانند عمق

مشاهده می شود.همچنین در این عمق بقایای تنوری 

کشف شد که جداگانه به آن یک لوکوس داده شد که 

س بعدی کاملا توصیف و مورد مطالعه قرار در لوکو

 گیرد. می

ها: در این لایه یک قطعه شیشه  اشیا و استخوان

شکسته به رنگ سبز شفاف و یک قطعه صدف 

دریایی که سوراخ شده بود و احتمالاً کاربرد تزیینی 

داشته است )به عنوان آویز یا قسمتی از یک گردنبند( 

سیاه شده  و یک قطعه استخوان کوچک شکسته که

 است.

ها شامل تنگ دسته دار،  ها: فرم سفال سفال

کاسه، ظروف شکم دار با لبه برگشته، کاسه دهانه باز 

 ای و خمره. دیزی، ظروف آشپزخانه

 3سفال شکسته که شامل  11در این لوکوس  

ای و  لبه لعابدار با لعاب سفید، آبی فیروزه 9لبه که 

خته یا پریده سبز وزرد که لعاب برخی از آنها ری

است، لبه و گردن یک تنگ با تزیین نقش کنده 
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لبه دیگر مربوط به ظرف شکم دار با لبه  1ای،  شانه 

ای است،  برگشته به بیرون که یکی از نوع آشپزخانه

 باشد. نمونه آخر لبه ساده مربوط به کاسه می

ای  که در روی  سفال نوع ظروف آشپزخانه 41

یدگی هنگام پخت وپز آنها آثار سوختگی وحرارت د

 1ای و ها با تزیین نقش کنده شانه شود. بدنه دیده می

کفه  1دسته ظرف یکی با سوراخ جهت عبور نخ، 

ای و  ظرف که شامل کفه پایه دار با لعاب آبی فیروزه

دار و کرم  های لعاب دار. سفال های تخت و پایه کفه

های که لعاب آنها ریخته(  جز در مواردی )سفال

 باشند. )شکل بافت متراکم، محکم وسخت میدارای 

41) 

 411تا  91: تنور در عمق (TA L5)5لوکوس

سانتیمتری از دیواره شمالی 411سانتیمتری به فاصله 

 Aسانتیمتری دیواره شرقی ترانشه 451ترانشه و 

 بدست آمد.

ای از گل  بدنه ودیواره این تنور با روش فتیله

های  ندازه فتیلهرس با تمپر کاه ساخته شده است و ا

سانتیمتر  5/9×5/9گلی استفاده شده در این تنور 

اند  میباشد که بصورت افقی روی هم چسپانده شده

میلیمتر از گل 9ای به اندازه  دیوار داخلی آن با لایه

رس خوب ورز داده شده اندود شده است تا 

ها را بپوشاند، در  ناهمواریهای سطح داخلی فتیله

ای عمودی  با خطوط کنده شانه روی اندود نوارهای

اند تا خمیر نان به دیوار تنور بچسپد و  ایجاد کرده

مانع افتادن نان به داخل تنور شود و خوب پخته 

 شود.

قسمت رویی دیواره بیرونی به حالت ضمخت 

ها قابل مشاهده هستند  و خشن رها شده است فتیله

ها در روی آن  وآثار فرورفتگی سنگها و سنگ ریزه

توان باشد که  شود که یکی از دلایل این می ه میدید

اند   ای برای نصب تنورحفر کرده ابتدا گودال و حفره

ای وجدا جدا در محل آن در  بعد آن را بصورت فتیله

حالی که هنوز گل آن خشک نشده بود نصب شده 

است. فقط قسمتهای از تنور در کاوش این لایه 

ری در این بدست آمد که ناشی از سطح محدود حفا

قسمت بوده که عرض ترانشه به نصف کاهش پیدا 

 کرد. 

ای از خاکستر و زغال باه   اما در اطراف آن توده

سانتی متر دیده شد کاه مرباوط     41ضخامت  کمتر از

به این لوکوس می باشد. تکه هاای از بدناه تناور در    

سااانتیمتری  95سااانتیمتری(در 15)عمااق 9لوکااوس

چنین این لوکوس بار  دیواره جنوبی آن کشف شد،هم

روی آوار وآجرهااای سااالم وشکسااته فاارو ریختااه  

( قرار گرفتاه اسات کاه    451تا  cm411)1و1لوکوس

دهد که این تنوربعدها ساخته شده است و با  نشان می

همزمان و  Aهای فرهنگی ترانشه  آثار معماری و لایه

هم دوره نیست،و متعلق به زمانهای جدیدتر و شااید  

روستای تشاویر باشاد. اماروزه نیاز     همزمان با ایجاد 

ساکنان و اهالی روستای تشویر بارای پخات ناان از    

شاود اساتفاده    تنورهای که در زمین کار گذاشاته مای  

 (1اند.)شکل کنند که با همین شیوه ساخته شده می

: خاک این عمق (TA L6,7)1،1لوکوس

(cm411-451دارای بافت دانه درشت با دانه )  بندی

ای تیره  میلیمتر وبه رنگ قهوه5تا  9شن به قطر

باشد. در میان خاک این لوکوس آثار زغال و  می

های ملاط گچ و آهک به همراه لاشه  خاکستر تکه

 سانتیمتر وجود دارد. 45تا 41های به ابعاد سنگ

آثار آواری آجرهای خشتی )بعلت بزرگی ابعاد 

آنها( که به صورت نامنظم در این لوکوس  افتاده 

آجرها دارای ابعاد متفاوتی هستند که  بودند، این 

و cm 41×11×19اندازه ابعاد آنها عبارتست از
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cm41×41×19 وcm41×41×93  وcm41×41×11 

می باشد. بصورت سالم وشکسته که در روی بعضی 

از آنها اثر ملاط گچ  دیده میشود وهمچنین دراین 

آجر های که بعلت حرارت زیاد  (TAL7)لوکوس

ه دفرمه شده یا قسمتی از آن به هنگام پخت در کور

صورت جوش در آمده است کشف شد. بعد ازمستند 

آثار  cm 411در عمق 1سازی وبرداشتن لوکوس 

دیوار آجری عظیمی کشف شد، که هنگام تعریض 

جاده  قسمت های بیرونی این دیوار به وسیله بیل 

مکانیکی به شکل اریب تخریب )در اصطلاح 

.برای سهولت وارجاع (TAL8,21-38)کچل(شده بود

 1در طول حفاری به آوار آجرها یی که در لوکوس 

داده  (TAL7)خاکبرداری شدند یک لوکوس جدید 

 شد. 

ها عبارتست از کوزه دسته  سفالها: فرم سفال

دار،کاسه،کاسه های دیزی شکل با لعاب آبی فیروزه 

ای و سبز، ظروف شکم دار با لبه برگشته، کفه پایه 

 دار و تخت.

سافال باه دسات آماد کاه       91در این لوکاوس  

ای کاه   سافال باا لعااب سابز، آبای فیاروزه      41شامل 

در میان ایان سافالها قسامتی از یاک ظارف وجاود       

 cm1و قطاار کفااه آن  cm1دارد کااه قطاار دهانااه آن 

باشاد کاه داخال آن لعااب آبای       میcm5/1و ارتفاع 

ای وبیاارون آن ساااده رهااا شااده اساات و بااه  فیااروزه

ایاان ظاارف در ساااخت و تهیااه  رسااد کااه نظاار ماای

 دارو و داروی گیاهی کاربرد داشته است.

ساافال باااخمیر کاارم کااه اثاار حاارارت زیاااد  1

اند کاه ظریاف باا تمپرماساه نارم       مایل به سفید شده

و خمیااار سااافال خاااوب ورز داده شاااده اسااات   

باشاد   مای  mm1 بطوریکه ضاخامت برخای از آنهاا    

هااای باا تازیین نقاش ساابدی     و در باین آنهاا سافال   

فشااارده وجاااود دارد کاااه دارای بافااات متاااراکم،  

 باشند. سخت و محکم  می

ای بااااا خمیااااره   ساااافال آشااااپزخانه  41

کاه سابب    -ای)شاتری( باا تمپار شان و ماساه      قهوه

جااذب حاارارت بیشااتر هنگااام قرارگیااری ساافال    

و تمپرکااه   -شاود  روی آتش بارای پخات غاذا مای    

که به علت حرارت ناکاافی هنگاام پخات در کاوره     

عاادد از آنهااا 9اه شااده اساات کااه مغااز ساافال ساای

باشاندو بافات آنهاا ضاعیف باوده در       ساز مای  دست

قطعااه کفااه 1باشااند.  مااواردی تاارد و شااکننده ماای 

کاه باا کااردک     -ظرف که شاامل کفاه گاود تخات    

،پایااه دار، پایااه دار -بیاارون آن صاااف شااده اساات 

تخاات بااا لعاااب ساابز کمرنااگ. یااک قطعااه دسااته  

آن باا   چسپیده باه زیار لباه وشاانه ظارف کاه روی      

انگشاات شاایارهای عمااودی باارای راحتاای هنگااام   

 گرفتن دسته ایجاد شده است. 

تکااه شیشااه   9هااا: شااامل   اشاایا و اسااتخوان 

شکسته باه رناگ سابز شافاف، یاک آجار کوچاک        

، قسامتی از فاک یاک حیاوان     cm 9×5×41به ابعااد 

باازرگ )گاااو ( و قساامتی از اسااتخوان کااه جااای   

 ضاااربه و بریااادگی سااااطور روی آن وجاااود دارد.

 (44)شکل 

:برای (TA L8,21-38)93-14، 3لوکوس

سهولت در ارجاعات در طول حفاری به هر کدام از 

های )رج( آجر یک لوکوس داده شد که بعد  رگ

های آجر این  ها تغیر یافت.رگه شماره این لوکوس

 L7TAدیوار عظیم  بعد از مستند سازی و برداشتن 

کشف  cm 411)آجرهای ریخته آواری( در عمق

ند که عبارتست از دیواری عظیم که از مصالح شد

آجرهای بزرگ، لاشه سنگ و ملاط گچ نیمکوب در 

ساخت آن استفاده شده است که این سازه از طرف 
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کشیده شده شده TA جنوب شرق به شمال غرب  

است. قسمتهای فوقانی این دیوارهنگام تعریض جاده 

وبرش ترانشه کناره شرقی جاده توسط بیل های 

کی شرکت راهسازی به  شیب  اریب  کچل مکانی

ازاین دیوار باقی مانده  cm111شده است و ارتفاع 

است و در قسمت تحتانی نمای بیرونی آن آثار 

شود، همچنین  آثار  تورفتگی در آجرها دیده می

تخریب در زمان های گذشته در جاههای از این سازه 

 مشاهده می شود.

طرف نمای  در ساخت این سازه  از آجر در دو

آن استفاده کرده و فضای بین این دو ردیف آجر را 

اند و آجرهای بکار  با لاشه سنگ سنگچین و پر کرده

رفته در این دیوار دارای ابعاد متفاوتی هستند که این 

 49x14x12cm, 49x26x12cmابعاد عبارتند از

,38x17x12cm ,28x15x12cm, 27x17x12cm  
ها  بین رگچینcm9-1و از ملاط گچ به ضخامت

اند. در این سازه برای استحکام دیوار از  استفاده کرده

و در   49x26x12cmروش یک ردیف آجر پهن

 یا  49x14x12cmردیف بالاتر از آجر بلند و باریکتر

38x17x12cm  ،39x15x12cm    باتوجه به کاربرد

اند. که این روش باعث چفت وبست  استفاده کرده

ر باعث درگیر شدن و شدن بهتر و از طرف دیگ

واستحکام بیشتر دیوار اتصال لاشه سنگها با آجرها 

 .(1)شکلگردیده است

و  cm 411طول و پهنای آن cm 991این دیوار 

باشد که این  میcm 111پهنای آن با شمعک وپشتیبان 

شمعک که در بیرون و قسمت داخل دیوار بصورت 

 طول در داخل، بیرون cm499قرینه کار شده دارای 

cm91  میباشد )این اندازه بعلت وضعیت خاص

باشد(  می Aدیوار نسبت به جهت جغرافیایی ترانشه 

از  cm41ازبیرون وcm  91 (cm 41که از دو طرف

داخل( ضخامت دارد. البته به نظر میرسد که در این 

دیوار به طرف جنوب شرق  آثار شکاف و بریدگی 

در دیوار وجود دارد ولی قبلاً با بدست آمدن آثار 

ای که  دیوار و آجرهای هنگام کندن پی در زیر خانه

قرار دارد، مشخص شد که   TAدر جنوب شرق 

رد، همچنین دیوار این سازه به این سمت ادامه  دا

دهد  نشان می TC, TB ای و آثار شیب ترانشه جاده

که این دیوار به سمت شمال غرب ادامه پیدا کرده و 

طور قائم به جهت شمال شرق و شرق ادامه  بعد به

اش  داده شده است. یکی از اهالی که خانه مسکونی

در شمال شرق و شرق محوطه حفاری واقع شده 

کانال برای لوله کشی آب اظهار نمود که هنگام کندن 

 m 5/4به دیواری با این نوع آجرها در عمق حدود

برخورد کرده است. در قسمتهای مختلف روستا بنا 

به گفته اهالی هنگام کندن پی خانه یا کانال لوله آب 

وغیره به آثار و بقایای این نوع آجرها برخورد 

های جنوب رودخانه  اند و همچنین در زیرخانه کرده

ی چای ودست راست جاده آسفالته هنگام یوخار

کندن پی از این نوع آجر وجود داشته است. که این 

شواهد دال بر این موضوع است که احتمالا این سازه 

تری  بخش بسیار کوچکی از تاسیسات معماری عظیم

است که امروزه روستای تشویر بر روی آن واقع شده 

اسی های باستانشن است، به نظر میرسد فقط کاوش

زنی در بخشهای  وسیع و گسترده همراه با گمانه

مختلف روستا جهت مشخص کردن دامنه گسترش 

آثار معماری اطلاعات بیشتری را در این باره در 

اختیار ما قرار داده وجوابگوی سوالات بیشترما است. 

 (1و1)شکل 

-cm431خاک این عمق)(TA L9):9لوکوس 

 mm5-9ندی(دارای بافت دانه درشت با دانه ب451

بهمراه ذرات ریز خاکستر و زغال و رنگ خاک     
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قهوه ای تیره می باشد.آجرهای شکسته وسالم به 

صورت نامنظم و پراکنده درسطح حفاری بدست آمد 

که علت شکستگی آجرها فرو افتادن آنها از دیوار در 

هنگام ویرانی بوده است.در حین کاوش وخاکبرداری 

نیمکوب نیز دیده  اطراف آجرها آثار ملاط گچ

تر  شد. البته در این لوکوس تعداد آجرها بسیار کم می

و  cm 41×41×93باشد که به ابعاد می TAL6,L7از

cm41×41×11وcm41×45×13 هستند، یکی از

ها بر اثر حرارت زیاد  ذوب و دفرمه شده  نمونه

  1است. در وقع این آجرهای ریخته ادامه لوکوس 

 باشند. می

سفالها شامل کوزه، ظروف ها: فرم  سفال

شکمدار با دسته هلالی زیر لبه، کاسه، دیس، ظروف 

ای، ظروف با نقوش سبدی،ظروفی با کفه  آشپزخانه

 تخت.

 1باشد که در برگیرنده  قطعه سفال می 11شامل 

قطعه سفال نخودی که بر اثر حرارت پوسته برخی از 

آنها کرم مایل به سفید درآمده با تمپرشن نرم و با 

اند و دارای بافت  قش سبدی فشرده تزیین شدهن

 متراکم و سخت، محکم هستند. 

قطعه سفال با خمیره کرم مایل به سبز که 1

خمیره خوب ورز داده نشده ودارای تمپر ماسه و کاه 

های شن و کاه در روی سفال  می باشند که اثر دانه

 قابل مشاهده است.

ای که خمیره آنها  قطعه سفال آشپزخانه43

وب ورز داده نشده است و با تمپر شن زیاد و کاه خ

که حرارت برای پخت آنها کافی نبوده است که 

 بعضی از آنها دارای بافت ترد و شکننده هستند.

لبه که  1در میان مجموعه سفالهای این لوکوس،

لبه مربوط 1لبه کاسه با لعاب آبی فیروزهای و سبز. 9

ه، دسته دار با دسته هلالی زیر لب به ظرف شکم

باتزیین نقوش کنده، لبه کاسه با خمیره آجری و لبه 

دار با تزیین نقش کنده زیر لبه،  تخت با بدنه زاویه

 (41وجود دارد. )شکل cm 45کفه تخت به قطر

یک سنگ ساب مدور و گرد که برای خرد 

کردن سبزیجات و غلات کاربرد داشته است و سطح 

باشد  میcm 41آن بعلت استفاده صاف شده و قطر آن

 در این  لوکوس بدست آمد.                

دارای خاک با 41لوکوس(TA L10): 41لوکوس

میلیمتر به رنگ  5تا  9بندی بافت دانه درشت و دانه

ای  مایل به خاکستری که در خاک این لوکوس  قهوه

 شود. های گچ مشاهده می به طور پراکنده تکه

در  1بعد از مستندسازی و برداشتن لوکوس 

آثار دیوار آجری عظیمی کشف شد،  cm 411عمق

که هنگام تعریض جاده  قسمتهای بیرونی این دیوار 

به وسیله بیل مکانیکی شرکت سلانسربه شکل اریب 

 تخریب )در اصطلاح کچل( شده بود.

حفاری در قسمت داخلی دیوار همزمان با 

قسمت کچل شده برای روشن شدن وضعیت سازه 

این لوکوس همچنان آجرهای ادامه داده شد. در 

شود اما از  های ملاط گچ دیده می شکسته با تکه

تعداد آوار آجرهای سالم و شکسته  نسبت به لایه 

های  بالاتر کاسته شده است، و این آجرها در اندازه

اند که ابعاد این آجرها  متفاوت ساخته شده

cm9×1×11 وcm41×41×93  وcm41×11×19  و

cm41×41×19 باشد. می  

ها شامل کوزه، ظروف  فرم سفال ها: سفال

دار، لیوان و ظروف دهانه باز که لبه آن به داخل  شکم

قطعه سفال  95برگشته، کاسه، خمره. در این لوکوس 

قطعه سفال لبه، لبه  9یافت شد، که در بر گیرنده 

برگشته به بیرون و گردنه کوزه، لبه ظرف دهانه گشاد 

 نقش کنده.با لبه برگشته به داخل، لبه لیوان با 
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ای،  قطعه بدنه، شامل بدنه ظروف آشپزخانه 19 

ای ساخته  ای متعلق به خمره که به روش فتیله بدنه

شده و گل آن خوب ورز داده نشده است و تمپر آن  

قطعه  1باشد در میان این گروه  شن دانه درشت می

شود که بعلت حرارت زیاد سبز رنگ  سفال دیده می

ت، قطعه دیگر قسمتی ای( شده اس و زجاجی)شیشه

باشد که هنگامی که خیس بوده  از یک سفال می

بوسیله شئ فلزی بطور عمودی بریده شده است که 

خمیره آن نخودی با تمپر ماسه نرم وحرارت برای 

پخت آن کافی بوده است که کاربرد این سفال 

مشخص نیست. )احتمالاً برای پوشش سقف( این 

الی در قلعه موضوع یعنی استفاده از پوشش سف

یزدگرد کرمانشاه گزارش شده است 

(.(Keall,1982:51-72 

سفال نخودی وجود  41در میان این بدنه ها

دارد، که در روی بدنه آنها اثر چرخ سفالگری به 

شود و داخل  های موازی افقی دیده می صورت خط

آنها موجدار است و دارای تمپر کاه خرد شده 

ده است و این وحرارت برای پخت آنها کافی بو

قطعات باهم بدست آمدند با توجه به ضخامت متعلق 

 باشند. به دو یاسه ظرف بزرگ می

یک عدد دسته  با تمپر شن بر آثر حرارت سیاه 

ای  شده است متعلق به یک ظرف آشپز خانه

کفه با قسمتی از بدنه که بر بیرون آنها اثر 1باشد. می

ه با شود ک های دیده می چرخ سفالگری بصورت خط

دست مرطوب صاف شده و دیواره درونی آنها 

 موجدار می باشد.

ای بقیه دارای  ها به جز ظروف آشپزخانه سفال

بافت محکم، سخت و متراکم که در مواردی بعلت 

 باشند. اند و چرخساز می حرارت زیاد تغیر رنگ داده

قعه استخوان درشت که آثار  3 ها: استخوان

در برخی از آنها دیده ضربه ساطور و آثار سوختگی 

 (49شود. )شکل  می

دارای خاک با (TA L11-12):44-41لوکوس

بندی درشت و چسپیده به هم و کلوخ مانند  دانه

میلیمتر  و به رنگ   5تا 9بندی است، دارای دانه

باشد. در این عمق  ای مایل به خاکستری تیره می قهوه

حفاری همچنان در قسمت داخلی سازه ادامه دارد، 

ها به طور  این لوکوس از حجم آجر شکسته در

 چشمگیری کاسته شده است. 

ای گچ برخورد  به توده cm141در عمق  

 cmاز دیواره شمالی  و  cm  91گردید، که در فاصله

های  قرار داشت. تکه  Aاز دیواره شرقی ترانشه 941

گچ نیمکوب که به عنوان ملاط بین آجرها بکار رفته  

تر از این   ا بدست آمد. در پایینه همراه آجر شکسته

سانتی متر ضخامت  41تا 5عمق توده گچ که حدود 

های  قطر داشته و در اطراف آن تکه  cm 95داشته و 

شد. و یک سنگ  گچ بصورت پرکنده مشاهده می

مدور و گرد که از آن برای آسیاب کردن غلات و 

بدست  cm 191شده، در عمق سبزیجات  استفاده می

های گچ شاخص مناسبی برای  ر کنار تودهآمد. که د

باشد. برای  کف محسوب کردن این قسمت می

سهولت در ارجاع دادن به این کف شماره لوکوس 

( داده شد.در فضای داخلی سازه با 41)لوکوس

حفاری متوقف گردید و در  L12 TAرسیدن به 

 بیرون سازه ادامه داده شد.

های  ها عبارتند از کوزه ها: فرم سفال سفال

دار   کوچک، ظروف شکم دار با لبه برگشته و شکم

با دسته هلالی زیر لبه )آشپزخانه ای(، کاسه، خمره، 

های باتزیین سبدی فشرده و نقوش کنده  لیوان، سفال

ای روی بدنه، و کفه پایه دار گود)ک(. سفالها به  شانه
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اند و  ای خوب پخته شده های آشپز خانه جز سفال

باشند و در مواردی  محکم می دارای بافت سخت و

بیرون سفال با کاردک صاف شده است. چند سفال  

مشابه  L10TAبدست آمد که قبلاً در  44در لوکوس

ها بدست آمده بود در هنگام مطالعه سفالها  آن سفال

مشخص شد  که متعلق به یک ظرف هستند. )شکل 

41) 

(: در قسمت داخلی سازه (49TA L13لوکوس

حفاری در این  TA L12)ه کف )بعد از رسیدن ب

قسمت متوقف گردید و در بیرون سازه برای روشن 

شدن وضعیت دیوار ادامه داده شد. قبلاً خاک این 

قسمت به وسیله بیل  مکانیکی راهسازی جابجا شده 

( رسی با بافت cm111-111بود. خاک این لوکوس)

 41تا5بندی شن وخاک  به ابعاد  دانه درشت با دانه

باشد و در آن  ای مایل به زرد می به رنگ قهوه میلیمتر

 9تا  1اند، به ابعاد  ذرات آجر شکسته که اکسیده شده

سانتیمتر وجود دارد، خاک این قسمت آواری است 

طور پراکنده )به  که در آن آجر شکسته، لاشه سنگ به

های  ( وجود دارد. این لوکوس فاقد دادهcm45ابعاد 

 سفالی است.

(: وضعیت خاک این (41TA L14لوکوس

است، بافت رسی نرم با TA L13لوکوس مانند 

-5های شن به ابعاد  بندی درشت همراه با دانه دانه

10mm ای مایل به زرد و ذرات آجر  به رنگ قهوه

باشد. خاک این لوکوس آواری است  اکسید شده می

که در آن آجر شکسته، لاشه سنگ به طور پراکنده 

ود دارد. در این لوکوس (  وجcm41-45)به ابعاد 

 سفال بدست نیامد.

:این لوکوس ادامه (TA L15)45لوکوس

L13,TA L14TA می باشد،خاک آن رس نرم با

و  10mm-5های شن به قطر بندی درشت و دانه دانه

باشد که در خاک آن  ای مایل به زرد می به رنگ قهوه

وجود دارد.   3cm-2ذرات اکسید شده آجر به ابعاد 

های  در این لوکوس نیز آجر شکسته و لاشه سنگ

( وجود دارد و در این cm 41-45پراکنده )به ابعاد

 لوکوس سفال، آجر سالم بدست نیامد.

های  : وضعیت لوکوس(TA L16)41لوکوس

بالاتر همچنان در این لوکوس ادامه دارد، خاک آن 

 های شن به بندی درشت  و دانه رسی نرم  با دانه

باشد  ای مایل به زرد می وبه رنگ قهوه 10mm-5قطر

که در خاک آن ذرات اکسید شده آجر به ابعاد               

2-3cm   وجود دارد.ریشه درختان قطع شده زیتون

های بالاتر وجود داشته است، در این  که از لوکوس

شود. در این لوکوس آجر  عمق همچنان دیده می

( به cm 41-45ابعادشکسته و لاشه سنگهای )به 

صورت پراکنده ولی به تعداد کم بدست آمد. در این 

 لوکوس سفال بدست نیامد.

-cm911در این عمق ) (TA L17):41لوکوس

های بالاتر تغیر  ( وضعیت خاک نسبت به لوکوس991

محسوسی نداشته بافت خاک همچنان رسی دانه 

و به رنگ  mm 5-41بندی شن به قطر درشت با دانه

باشد.در  ی مایل به زرد با ذرات ریز  آجر میا قهوه

این لوکوس آجر شکسته و لاشه سنگ بطور پراکنده 

( بدست آمد. در این cm 41-45و محدود )به ابعاد

 لوکوس سفال بدست نیامد. 

:خاک این لوکوس ( TA L18)43لوکوس

(cm991-111 دارای بافت رسی دانه درشت با )

ای مایل به زرد  و به رنگ قهوه mm 41-5بندی دانه

باشد. در این لوکوس  با ذرات ریز آجر که اکسیده می

آجر شکسته و لاشه سنگ به صورت پراکنده              

( ولی به تعداد کم بدست آمد که cm41-45)به ابعاد 

این لوکوس یک تکه آجر بدست  cm 145در عمق
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آمد که بر اثر حرارت زیاد که  کاملاً بصورت سرباره  

آمده بود. و همچنین دراین لوکوس تکه وجوش در 

استخوانهای کوچکی )احتمالا پرنده( نیز بدست آمد. 

 در این لوکوس سفالی بدست نیامد. 

 49خاک لوکوس (TA L19):49لوکوس

(cm111-151 رسی که دارای بافت درشت با دانه )

ای مایل به زرد با  و به رنگ قهوه mm 5-41بندی

. آجر شکسته ولاشه باشد ذرات اکسید شده آجر می

-cm41طور پراکنده و به تعداد کم )به ابعاد  سنگ به

( همچنان در این عمق وجود دارد . دو قطعه آجر 45

در کنار دیوار  cm 9×5×41سالم کوچک به ابعاد

 بدست آمد. سفالی در این لوکوس بدست نیامد.

 L20TA:خاک  لوکوس (TA L20)11لوکوس

(cm 151-131قهوه ) قرمز روشن که  ای مایل به

باشد و  می mm 9-5بندی دارای بافت متراکم و دانه

این لایه خاک در ترانشه غربی جاده اسفالته و در 

نقاط دیگر )در تمام این منطقه گسترش دارد( وجود 

باشد. در  دارد، که نشان دهنده لایه بکر و طبیعی می

باشد  واقع این لایه شیل قرمز از سازندهای نئوژن می

های کنگلومرایی، ماسه سنگ، شیل  صورت لایهکه به 

های ضعیف گچ، دارای گسترش وسیعی در  و لایه

دشت طارم بوده و بر روی رسوبات فوق سازندهای 

های  کواترنر شامل تراسهای آبرفتی ومخروط افکنه

گردند، قرار  متعدد که به رودخانه قزل اوزن منتهی می

 ترانشه   cm111-151گرفته است. بنابراین در عمق

A   به خاک بکر رسید، در این لایه قرمز رنگ تا عمق

cm91  برای اطمینان از عدم وجود آثار حفاری ادامه

 (9داده شد. )جدول 

 

 

 

 Aلایه نگاری و فازهای ترانشه 

لایه که شیب  1در پایان کاوش در این ترانشه

آنها  به سمت غرب می باشد،که برخلاف شیب 

که به سمت شرق شیب  شناسی است های زمین لایه

ها  دارند. لایه نگاری در این ترانشه نیز مانند لوکوس

شماره  VIتا  Iاز بالا به  پایین با اعداد رومی از

نگاری موقعیت  بندی شدند. در لایه گذاری و لایه

ها نیز نشان داده شده است. براساس آثار  لوکوس

فاز 1ها این ترانشه دارای  بدست آمده از لوکوس

 4شد که برخلاف لوکوسها از پایین به بالا به فازبا می

 (1شماره گذاری شدند. )شکل 1و فاز

   و قسمتی از L5(: در بر گیرنده (Phase2 1فاز 

,L4  بقایای قسمتی از تنور است که درL3  یافت

گردید. در واقع شواهد بدست آمده از کاوش نشانگر 

اینست که این تنور بعدها بر روی این محوطه 

مالاً توسط ساکنانی که بعدها احتمال در دوره احت

اند،  ساسانی و یا بعدتر در این منطقه ساکن شده

ایجاد گردیده است. در اطراف این تنور تعدادی 

توان در ارتباط  سفال بدست آمد اما این سفالها را نمی

 (TAL5با تنور دانست. )رک.به 

-L1-L4,L6 (: شامل لوکوسهای  (4Phase1فاز

L8,L21-38,L9-L19 
باشد که بر اساس شواهد معماری و  می

سفالهای جلینکی بدست آمده متعلق به دوره اشکانی 

 (9باشند. )جدول  میانی و متأخر می

 

 ها داده نتیجه گیری و تحلیل

توان جوامع گذشته را از  با مطالعه سفال می

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و هنری مورد  جنبه

بررسی قرار داد. سفال به جهت تولید فراوان و مداوم 

ها در شکل و نقش  همیشه با دگرگونیهای و نوآوری
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سفال همراه بوده است، دگرگونیهایی که بخشی از آن 

در طول زمان به  بر اثر تطور و رشد درونی فرهنگ

وجود می آید و بخش دیگر به علت پیوندهای 

فرهنگی و اقتصادی با جوامع دور و نزدیک پدیدار 

شد. از سوی دیگر، سفال، به دلایل گوناگون از  می

جمله تولیدی و صادراتی بودن و کاربرد آن در حمل 

و نقل کالاهای تجارتی بهترین گونه فرهنگی در 

آید. و برای  ه شمار میشناخت اقوام و جوامع ب

ای  مطالعه میان واحدهای مختلف یک فرهنگ منطقه

ای از سوی دیگر،  های منطقه از یک سو و فرهنگ

اهمیت بسیار زیادی دارد؛ اهمیتی که مشابه آن برای 

هیچگونه فرهنگی دیگر متصور نیست بنابراین سفال 

های گوناگون بلکه از  را تنها بایدنه تنها از جنبه

متفاوت مورد مطالعه قرار داد )مجیدزاده،  دیدگاه

 ( .9:ص 4911

های بیشماری  در کاوشهای باستانشناسی داده

آید. برای استخراج اطلاعات جدید و  بدست می

های نوین و روشهای  مدارک قابل تفسیر باید از شیوه

ها فقط حاوی  علمی استفاده نمود. چون داده

توان آنها را اطلاعاتی درباره خودشان هستند و نمی 

به خودی خود مدارک باستان شناختی قلمداد کرد. 

شود که در  هر داده زمانی به مدرک بدل می

چهارچوبی مشخص بررسی شود )دارک، 

 (.15:ص4919کن،

بندی و گاهنگاری سفالها: منظور از  طبقه

بندی در باستانشناسی ارائه یک وسیله تحقیق و  طبقه

های  بندی تمام طبقههاست.  ای جهت تنظیم داده شیوه

مطرح باستانشناسی مستقیماً در ارتباط با مسائلی 

است که مورد بررسی و مطالعه قرار دارند )فاگان، 

بندی در باستان شناسی هم  ( طبقه113: ص1،4931ج

جنبه توصیفی هم جنبه تفسیری دارد )دارک، کن، 

 ( .91:ص 4919

بندی با تغیر ارتباطی نزدیک دارد.  طبقه

دی یعنی قرار دادن چیزهای مختلف در بن طبقه

توانیم بفهمیم که  گروهای مختلف؛ به این طریق می

ها چه ارتباطی با یکدیگر دارند، سپس این  این گروه

ارتباطات را در چارچوب زمانی که به طرق دیگر 

تنظیم شده است ارزیابی کنیم. راه دیگر این است که 

هیم و بقایای مادی را در گروهای مختلف قرار د

ارتباط بین گروهها را شناسایی کنیم تا از این رهگذر 

به ارتباط گاهنگاری آنها پی ببریم. بدین ترتیب 

گیری زمان  ای مهم دراندازه بندی به وسیله طبقه

 (.19: ص4919شود )دارک. کن،  می

در گمانه زنی وکاوش محوطه کنار جاده ای 

قطعه  در طی کاوش وگمانه  191(  TSR1تشویر)

( بدست (TSR.1محوطه کنار جاده  Aنی درترانشهز

 آمد. 

ای که قبل از پرداختن به این موضوع  دو نکته

باید ذکر شوند این است که در میان سفالها هیچگونه 

ظرف سالم یا سفالی که بتوان آنرا به دوره سلوکی و 

 پیش تر نسبت داد بدست نیامد.

نکته دیگر ذرات میکاست که در خمیره 

ای ونخودی وجود دارد بعلت  آشپزخانهسفالهای 

جنس خاکی است که خمیره و گل سفال از آن 

ساخته شده است و به نوع تمپر آن هیچ ارتباطی 

ندارد، نگارنده اگر به ذرات میکا در شرح سفالها 

اشاره نموده صرفاً برای نشان دادن و توصیف دقیق 

سفال بوده و گرنه وجود این ماده )میکا( در خمیره 

بندی  توان آنرا ملاک طبقه ال عمدی نبوده و نمیسف

 سفالهای دوره خاصی در نظر گرفت. 
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همه این سفالها مربوط به دوره میانی و متأخر  

اشکانی هستند، اما با توجه به اثر چرخ سفالگری در 

هایی دیده می شود  روی سفالها که به صورت خط

ه احتمالاً برخی از این سفالها متعلق به اوایل دور

باشند. براساس تکنیک ساخت و رنگ  ساسانی می

شوند،  خمیره سفال سفالها به چهار گروه تقسیم می

بدیهی است سفالهای لعابدار که دارای خمیره کرم یا 

نخودی هستند اما ما در اینجا ما فقط لعاب آنها را مد 

بندی  نظر قرار داده ودر گروه سفالهای لعابدار طبقه

 ایم. کرده

سفالهای نخودی و -1ای.  آشپزخانه سفالهای-4

. سفالهای جلینگی 1سفالهای لعابدار.  -9کرم. 

 )کلینکی(.     

ترین گروه سفال  ای: عمده سفالهای آشپزخانه

محوطه کنار  TAبدست آمده از کاوش وگمانه زنی

باشد. فرم  ای تشویر سفالهای آشپزخانهای می جاده

برگشته به این گروه از سفالها شامل ظروفی با لبه 

بیرون و شکم دارکه بعضی از آنها دارای دسته هلالی 

وابرویی تو پر زیر لبه  و کاسه با لبه برگشته به داخل 

 می باشد . 

ای بدلیل اینکه مستقیم  شکل ظروف آشپزخانه

گیرند باید حتما کروی و بدون  روی آتش قرار می

پایه باشند تا حرارت به طور یکنواخت به همه 

رف برسد. در این صورت حرارت آتش، قسمتهای ظ

در یک نقطه متمرکز نشده و در سطح کروی پخش 

میگردد این امر از ترک خوردگی ظرف جلوگیری 

 ( .411، ص4931کند )رهبر، می

ای( با  این سفالها دارای خمیره شتری )قهوه

باشند. یکی از دلایل استفاده از  تمپر شن و کاه می

ها جذب بیشتر  شن زیاد در ساخت این سفال

حرارت هنگام پخت و پز بوده است و با این تکنیک 

اند از اتلاف انرژی جلوگیری نموده و  توانسته

مامی وری را کسب نمایند. تقریباً ت بیشترین بهره

اند،  ای خشن و با دست ساخته شده ظروف آشپزخانه

که برای پوشاندن خلل و فرج بیرونی ظرف از لعاب 

 اند. و پوشش گلی استفاده شده و بعد صیقل زده

سفالهای نخودی و کرم: دومین گروه عمده 

سفال در میان سفالهای بدست آمده از بررسی و 

 باشد. کاوش محوطه کنار جاده ای تشویر می

دار، خمره،  فرم ظروف شامل کوزه، کوزه دسته

ای کنده، افزوده، افزوده طنابی و  لیوان با تزیینات شانه

باشد. که این ظروف چرخساز  نقش سبدی فشرده می

و حرارت برای پخت آنها کافی بوده است، اثر چرخ 

هایی در داخل این سفالها  سفالگری بصورت موج

با کاردک، یا شی  دیده میشود در حالیکه بیرون آنها

فلزی تراشیده و صاف شده است. در برخی از سفالها 

اثر چرخ و دست سفالگر در بیرون سفال دیده 

شود که با دست مرطوب صاف شده است بیشتر  می

سفالهای نخودی رنگ شامل بدنه ظروف پر حجم و 

باشند. در میان این گروه  کفه و پایه ظروف می

ای بافت فشرده و چندین قطعه سفال بدنه که دار

باشد، وجود دارند که  سخت با تمپر شن و ماسه می

اثر چرخ سفالگری بصورت موجهایی در داخل این 

سفالها باقی مانده است. بیرون بدنه این سفالها با 

نقش سبدی فشرده وداغدارتزیین شده است وبعلت 

حرارت زیاد لایه بیرونی آنها رنگ کرم مایل به سفید 

 الیکه مغز سفال نخودی رنگ است.   پیدا کرده در ح

 ,TAL11. 12, TAL9. 15)طرحهای شماره. 

TAL9. 12,TAL3.21 ( از این نوع سفال )از نظر

تزیین( در میان سفالهای بدست از منطقه رستم آباد 

باشد که  گیلان که در همسایگی شهرستان طارم می

توسط هیات مشترک ایرانی و ژاپنی حفاری شده، 



 

  

55 

 

 ای تشویر...، محوطه کنار جادهAگزارش گمانه زنی ترانشه    

ت.که این سفالها را دوره تاریخی گزارش شده اس

اند )نوکنده و فهیمی،  )اشکانی( تاریخگذاری کرده

 (.11-11: صص 4931

دار: سابقه لعاب دادن ظروف  سفالهای لعاب

ق.م( 3و1سفالی به هزاره اول قبل از میلاد)قرن 

گردد، و در دوره هخامنشی اهمیت زیادی  برمی

لیه اشکانی داشته است.لعاب دادن سفالها در دوران او

متداول شده و لعاب سفالها به رنگهای سفید، 

ای، سبز و لجنی رنگ بود و رنگ  خاکستری، نقره

ها در دوره میانی اشکانی متنوع گردید )هرینک،  لعاب

 (.444: ص4911

 Aفرم سفالهای لعاب دار بدست آمده از ترانشه

بیشتر در برگیرنده کاسه با لبه تخت و برگشته به 

دار بوده که داخل و بیرون آنها  پایه خارج و ظروف

ها بیرون ظرف  لعاب کاری شده است در برخی نمونه

ساده رها شده است و فقط داخل آن لعاب داده شده 

است. رنگ لعاب این سفالها آبی فیروزه ای،آبی 

باشد که تا  کمرنگ )رنگ پریده(، سبز، سفید می

حدودی لعاب آنها ریخته شده و صدف گرفتگی و 

 شود. خوردگی نیز در آنها مشاهده می ترک

نگارنده هنگام مطالعه و بررسی سفالها متوجه 

ای یا سبزسفالها به علت  گردید که لعاب آبی فیروزه

اختلاف درجه حرارت هنگام پخت لعاب ظرف در 

باشد زیرا در بعضی از سفالها  کوره سفالگری می

ای  قسمتی از لعاب به رنگ سبز  قسمت دیگر فیروزه

دهد قسمتی از ظرف که در  ده است، نشان میش

ای  معرض حرارت بیشتری بوده لعاب آن آبی فیروزه

و قسمتی دیگرظرف که کمتر حرارت دیده سبز باقی 

 (4مانده است.) جدول 

سفالهای جلینگی)کلینکی(: در بررسی سطحی 

 TSR.7,TSR.6,TSR.5,TSR.4,TSR.3,محوطه های

,TSR.2 امد. تنها در سفال نوع جلینگی بدست نی

قطعه ازاین نوع 5تعداد  TSR.1محوطه   TAگمانه

 سفال بدست آمد.

 Cinnamon( یا )Clinky Wareسفال جلینکی )

wareاین سفال برای اولین بار توساط کایلار یانگ ) 

  T.C.young و دیوید استروناخ  شناسایی و

( علت 411، ص4931نامگذاری شده است )رهبر، 

این است که هنگام ضربه نامگذاری این سفال 

خوردن یا تلنگر صدایی زنگی شکلی و فلزی ایجاد 

 میکند.

های شاخص دوره  این گونه سفال از گونه

اشکانی و شناسایی آن بسیار آسان است و در 

های غرب وشمال غرب راهنمایی  بسیاری از بررسی

های اشکانی بوده است. تاکنون این  شناسایی محوطه

ی تاریخی خورهه، بیستون، نوع سفال از مکانها

آباد  نهاوند، کنگاور، ماهیدشت، ری، شوش، اسلام

غرب، تپه ازنا و بروجرد گزارش شده است )هرینک، 

(. سفالهای کلینکی در دوره اشکانی 441: ص4911

میانی در جنوب غرب ایران متداول و جانشین سفال 

رسد که سفالهای  منقوش اشکانی شد، به نظر می

خلاقیت و نوآوری بومی و محلی جلینگی نوعی 

منطقه غرب ایران بوده و به مرور زمان به مناطق 

دیگر گسترش یافته است. این نوع سفال در حوزه 

ق.م.تا اواخر قرن دوم 411-451غرب ایران از سال

م.( کاربری و رواج داشته است 151میلادی )

 ( .441: ص4911)همان،

از نظر فنی رنگ سطح داخل و خارج این 

الها نارنجی، قرمز نارنجی و گاهی خاکستری سف

ای است ولی مغز سفال معمولاً خاکستری  قهوه

روشن یا تیره است. تمپر سفال مشهود نیست ولی در 

توان شن نرم و ماسه نرم را  ها می بعضی نمونه
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مشاهده کرد. همه این سفالها چرخ سازند و شکل  

منظم و یکنواختی دارند. حرارت برای پخت آنها 

کافی بوده و بافت محکم و سختی دارند )همان، 

4911 :441. ) 

های سفالی:سفالهای بدست آمده از  سنت

( 1یکسوقابل مقایسه با سفالهای غرب ایران )منطقه 

باشند و در ساخت آنها از این سنت پیروی  می

اند هر چند این سنت منشا آن از غرب ایران  نموده

ر در حالی که این است ولی در واقع تا زمانهای  دیرت

سنتها در غرب متروک شده بودند در این قسمتها 

اند و بومی سازی شده بودند و از طرف  رواج داشته

دیگر در میان این سفالها سفالهای نیز بدست آمد که 

در بردارنده و یادآور سفالهای حوزه شمال غرب 

باشند با توجه  ( می5( و شمال ایران )منطقه1)منطقه

این سایت تقریباً سفالهای مشابه با این  به اینکه در

توان گفت که  سه حوزه  در کنار هم بدست آمد می

این منطقه نقطه تلاقی این سه حوزه فرهنگی بوده 

است و این سه سنت  در سفالهای این منطقه باتوجه 

به وضعیت جغرافیای آن در کنار هم وهمزمان مورد 

وزه در این اند و این سه ح استفاده و کاربرد داشته

اند. که بر اساس  منطقه تلاقی و همپوشانی داشته

شناسی سفالها همگی  تزیینات، شکل، فرم و گونه

باشند. این  مربوط به دوره میانی و متأخر اشکانی می

سفالها مشابه و قابل مقایسه با سفالهای  قلعه یزدگرد 

(، اولتان قالاسی اردبیل keall,1981کرمانشاه )

(، سفالهای قلعه آژی دهاک قندگر، 4931)علیزاده، 

(، خورهه محلات 4939جواد و دیگران، 

( و سفالهای اشکانی میان آب خوزستان 4931)رهبر،

 ,Lecompte (، تورنگ تپه)4939)خسروزاده و عالی،

( سفالهای ماهنشان زنجان )خسروزاده، 1987

( و سفالهای اشکانی فیلیده منطقه گیلان 4939عالی.

( و سفالهای دیوار دفاعی 4931می.)نوکنده و فهی

 ,Kianiهای این منطقه) گرگان و دیگر محوطه

(، همچنین سفالهای اشکانی منطقه دهلران 1982

(Wright, 1981  و دیگر سفالهای اشکانی )

.) 9( می باشد,  4919Adachi, 2005)کامبخش فرد، 

 (5شکل 

آجر ها: در کاوش ایان محوطاه آجار هاای باا      

ت بدست آمد که نشان از گساتردگی  های متفاو اندازه

و غنی بودن  آثار معماری دارد که در نوع خود بسیار 

جالب توجه است. بعلت بزرگی ابعاد آنها نگارنده از 

( و آجار  11یاا 93یاا 19×91یا11×41واژه آجرخشتی)

( که هم نشان دهناده  11یا93یا13یا19×41×41دراز )

پخت آن در کوره و هام بزرگای حجام و انادازه آن     

ست در این گزارش استفاده کرده است. از این ناوع  ا

آجرها تاکنون جایی گزارش نشده است اما در کاوش 

-11: ص 4931هااای اولتااان قالاساای )علیاازاده،    

(وقلعاااه زهاک)زهناااگ( هشاااترود )قنااادگر و  51

هااای بااا اناادازهای  ( خشاات491: ص4939دیگااران،

هاای   تقریباً مشابه بدست آمده که دیواره قلعه و سازه

هاا باا ایان مصاالح سااخته شاده و        گراین محوطهدی

ضخامت دیوارهای که در آنها از این خشتها اساتفاده  

و در قسمتهای مختلف متفاوت بوده و  CM 411شده

در  cm 9-1نیز از ملاط گل و ملاط گچ به ضاخامت 

 بین رگه آجرها استفاده شده است.

 TSR.1اما آجرهای که در طی کااوش محوطاه  

های دیگر روساتای تشاویر بدسات     وبررسی محوطه

آمدند همگی ناارنجی رناگ )احتماالاً از خااک رس     

نارنجی که در محل نیز وجاود دارد( و کااملا    –قرمز

                                                 
. دیگر در رح کامل سفال ها در متن آمده استبعلت اینکه  در مقاله ش -9

پایان شرح سفالها حکه غیر ضروری بوده به نوعی هم تکراری بود حذف 

 گردید.
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های رنگی در  پخته و از تمپر گیاهی و  شندرشتبا دانه

اند، همچناین بعضای آجرهاا     خاک آنها استفاده کرده

دفرماه و ذوب  بعلت حرارت زیاد تغیر شاکل داده و  

شده اند باتوجه به محل بدست امدن این آجرهاا کاه   

-TAL8,21در کنار بیرونی دیاوار  TAL18از لوکوس

اند، شااید   بدست آمده TAL7و آوار آجر ریخته   38

خود دلیلی بر اتش سوزی در این محل باشد، بادلیل  

محدود بودن محدوده حفاری نمیتوان در ایان ماورد   

 اظهار نظر قطعی کرد. 

 cm 41×41×19آجر های به ابعااد  TBL12 ر د

بدساات آمااد کااه دارای اثاار مهاار   cm41×11×13و 

سازنده یا کارگاه آجرپازی باوده اسات کاه نشاان از      

 تخصصی بودن این شغل و برند تجاری آن دارد.

محوطه   TAL19, TAL3در طی حفاری ترانشه

، TSR.1  آجرهای باه انادازه cm9×5×41وcm 9×1 ×

ر آجرهای خشتی بدست آماد کاه   همراه ودر کنا  11

با توجه به ظرافت و ابعااد کوچاک آنهاا نسابت باه      

اند.  آجرهای خشتی احتمالا جهت تزیین کاربرد داشته

 kgبزرگی ابعاد این آجرها و وزن زیاد آنها در حادود 

حمل نقل این آجرها را سخت کرده باه نظار    45-41

میرسد که آوردن این آجرها حتی از چناد کیلاومتری   

اقتصااادی نداشااته واحتیاااج بااه نیااروی کااار  صاارف

فراوانی داشته است بنابراین می توان حادس زد کاه   

سازندگان این بناها برای برطرف کردن ایان مشاکل   

هاای   احتمالا آجر را در محل قالب گیری و در کاوره 

اناد، پخات    آجرپزی که برای این منظور تدارک دیده

شاده   اند که وجود آجرهای دفرمه شاده و ذوب  کرده

شاید اگر به دلیل آتش سوزی در نظر نگیریم گواهی 

 بر این امر باشد.

در آرامگاه دو قلوی تشویر از این آجرها در 

اند که منشا این  ها استفاده کرده قاب درها و ورودی

ای تشویر  آجرها به نظر می رسد از محوطه کنار جاده

TSR.1 پاجا داغ ،TSR.2  باشد که هنگام ساخت این

اند. اندازه این  ز آنها استفاده کردهبنا ا

 باشد. می cm41×41×13و  cm41×45×13آجرها

و  11×11×41اندازه آجرهای پارتی 

سانتی  91×91× 9و آجرهای ساسانی 11×11×41

(. اما محققان دیگر Keall,1967:109متر است )

متر  سانتی 11×11×41اندازه آجرهای دوره ساسانی

(. اما کیانی 49،ص4919اند )ر. ک به هوکی، دانسته

معتقد است که آجرهای با این اندازه در دوره 

ساسانی مرسوم نبوده و اندازه این آجرها را با 

آجرهای کاخ آشور و قلعه زهاک قابل مقایسه دانسته 

است که متعلق به دوره اشکانیان است 

(Kiani,1982:38وColledge,1976:fig40 در .)

مختلفی آجر به  دیوار گرگان نیز انواع Gترانشه

متر  سانتی  99×99×9و   99×99×3های   اندازه

متر بدست آمده  سانتی 11×11×44و 11×11×41

اندازه (Kiani,1982:21, Fig. 15, PI. 8, 1-3)  است 

اشکانی و ساسانی این آجرها با آجرهای اواخر دوره 

 .(1)جدول شمارهقابل مقایسه است

در  Aلین شواهد معماری در ترانشه معماری: او

از سطح خاک بدست آمد که شامل  cm411عمق

آواری از آجرهای خشتی ولاشه سنگمی باشد که به 

صورت نامنظم در سطح ترانشه پراکنده وریخته 

تر از این لوکوس  در پایین TAL7)بودند )ر.ک به

بقایای دیواری مشخص شد که در ساخت آن از 

سنگ باملاط گچ  استفاده آجرهای بزرگ و لاشه 

ضخامت ودر  cm411شده است، این دیوار دارای 

شمال غربی کشیده شده است  -جهت جنوب شرقی

شمعک  که بطور قرینه دردو طرف دارای پشتیبان و

باشد. در ساخت این دیوار ابتدا  می cm41به ضخامت
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اند تا پی بنا را بر آن  زمین را صاف کرده یا تراشیده 

ای  سازی در ایران سابقه ه این شیوه پیایجاد کنند ک

طولانی دارد، بعد از آماده کردن پی شروع به دیوار 

اند به این صورت که در دو  سازی ساخت بنا نموده

طرف نما از آجرهای خشتی ودراز استفاده شده که 

 cm 9-1ها از ملاط گچ به ضخامت بین این رج

ه لاشه استفاده گردیده و فضای بین دیوار را به وسیل

( ضخامت دیوار با 41اند.)شکل سنگ پر کرده

باشد، براساس شواهد این  می cm 111ها شمعک

دیوار به سمت جنوب شرق وشمال شرق ادامه دارد. 

( همچنین در ترانشه TAL8,21-38و ر.ک به41)شکل

B  و ترانشه C آثاری از آجرهای چیده شده بدست

وسط بیل آمد که نشان دهنده ادامه دیواری بوده که ت

مکانیکی از بین رفته است و در غرب آن نیز بقایای 

(  TBL12,L13شود )ر.ک به  لاشه سنگهای دیده می

های که ذکر شد تاکنون  هرچند سازهای با این ویژگی

گزارش نشده است اما این شیوه معماری با دیوارهای 

عظیم که از لاشه سنگ به عنوان پرکننده استفاده 

اشکانی ابداع شده که در نما از  اند، در دوره نموده

سنگهای تراشیده استفاده کرده و فضای بین دیوار را 

اند و در جاههای که دسترسی  با لاشه سنگ پر کرده

به سنگ تقریباً وجود نداشته از آجر در نما و بعنوان 

( این 14، شکل 4931اند. )کالج پرکننده استفاده نموده

ر، کاخ آشور، که شیوه در کاخها و ساختمانهای الحض

های باریک و سنگهای  در نمای این ساختمانها سنگ

اند، استفاده گردیده است  پهن یک در میان قرار گرفته

 ( .414-411:ص4931)کالج،

نیز از همین A در دیوار بدست آمده از ترانشه 

اند و وجود  شیوه در آجرچینی نما استفاده کرده

رها که شمعک بصورت قرینه، همچنین ضخامت دیوا

گرفتند   تر می در دوره اشکانی دیوارهای بنا را ضخیم

تا برفراز آن بر روی سردر های قوسی طاقها را نگاه 

دارند، هرچند همچنان که گفته  شد شواهدی از 

وجود آن بدست نیامد، ساخت این بنا را در دوره 

 کند.  اشکانی اثبات می

شواهدی از تزیینات آجری، گچی و گچکاری 

کاوش بدست نیامد اما با توجه به آجرهای در طی 

های گچ بدست آمده در  کوچک و تکه

,TAL19,TAL9,TAL10 TAL3  احتمالاً این بنا

دارای تزیینات آجری، گچی و گچکاری بوده است 

اند. در کاخها و ساختمانهای باقی  که از بین رفته

های ضربی برای پوشش  مانده از این دوره از طاق

اند که احتمالاً در این بنا  استفاده کردهدالانها و سقف 

از همین شیوه استفاده شده که در طی کاوش 

 شواهدی دال بر آن بدست نیامد.

 

 و مآخذ منابع

، توسعه و 4935سازمان برنامه و بودجه،  -

عمران شهرستان طارم، سیمای اقتصادی اجتماعی، 

 استانداری زنجان.

باستانشناسی ، کاوشهای 4931رهبر، مهدی،   -

خورهه، مدیریت میراث فرهنگی استان مرکزی. 

 انتشارات پازینه. تهران.

، اشکانیان)پارتیان(، 4931کالج، مالکوم،  -

 ترجمه مسعود رجب نیا، انتشارات هیرمند. تهران.

، تئوری و عمل در 4931علیزاده، عباس،  -

باستانشناسی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد 

 پژوهشگاه. تهران.اسلامی و 

، مبانی نظری 4919دارک. ار. کن،  -

باستانشناسی، ترجمه کامیار عبدی، مرکز نشر 

 دانشگاهی، تهران.
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، سرآغاز درآمدی بر 4931فاگان، برایان،   - 

شناسی، ترجمه غلامعلی شاملو، انتشارات  باستان

 سمت، تهران.

، باستانشناسی و 4911مجیدزاده، یوسف،  -

، 41استانشناسی و تاریخ، شماره پیاپی سفال، مجله ب

 .49-1نشر دانشگاهی، صص

. معرفی سفالهای دژ 4931علیزاده، کریم. -

، گزارشهای 4934کاوش -مادی بیستون کرمانشاه 

(. پژوهشکده، به کوشش دکتر مسعود 1باستانشناسی)

 .99-91آذرنوش. صص

. 4931نوکنده، جبرییل و حمید فهیمی.  -

اختی هیئت مشترک ایران و شن پژوهشهای باستان

های غربی سپید رود گیلان. گزارشهای  ژاپن در کرانه

(. پژوهشکده، به کوشش دکتر مسعود 1باستانشناسی)

 .11-11آذرنوش. صص

. 4935خسروزاده، علیرضا و ابوالفضل، عالی.  -

بندی سفالهای سلوکی و اشکانی.  توصیف و طبقه

به کوشش شناختی میانآب شوشتر.  بررسیهای باستان

عباس مقدم. پژوهشکده باستانشناسی. تهران. صص 

415-119. 

. 4935عالی، ابوالفضل و علیرضا خسروزاده.  -

بندی سفالهای ساسانی. بررسیهای  توصیف و طبقه

باستانشناختی میانآب شوشتر. به کوشش عباس مقدم. 

 199-119پژوهشکده باستانشناسی. تهران. صص

. 4935فضل عالی. خسروزاده، علیرضا و ابوال -

تشریح دور سوم )سلوکی اشکانی(. بررسیهای 

باستانشناختی میانآب شوشتر. به کوشش عباس مقدم. 

 .515-191پژوهشکده باستانشناسی. تهران. صص

، سفال ایران در دوران 4911هرینک، ارنی،  -

اشکاتی، ترجمه حمیده چوبک، انتشارات سازمان 

 میراث فرهنگی. تهران. چاپ اول .

، سفال و 4919الله،  کامبخش فرد، سیف -

سفالگری در ایران از ابتدای نوسنگی تا دوران 

 معاصر. انتشارات ققنوس. تهران.

، گزارش مقدماتی 4931علیزاده، کریم،  -

های باستانشناختی در اولتان قالاسی دشت  کاوش

-4931فصل اول و دوم )اسفند -مغان اردبیل

 تهران. (. انتشارات پژوهشگاه.4939آبان

، 4935کلایس، ولفرام و پیتر کالمایر،  -

، 4919-4911بیستون، کاوشها و تحقیقات سالهای 

ترجمه فرامرز نجد سمیعی، اداره میراث فرهنگی. 

 تهران.

قندگر، جواد و حسین اسماعیلی و محمد  -

، کاوشهای قلعه اژدهاک هشترود، 4939پور،  رحمت

باستانشناسی ایران: حوزه مجموعه مقالات بین المللی 

شمال غرب، به کوشش دکتر مسعود آذرنوش. 

 پژوهشکده باستانشناسی، تهران.

. 4939خسروزاده، علیرضا و ابوالفضل عالی.  -

تحلیل گونه شناختی سفالهای اشکانی و ساسانی 

منطقه ماهنشان )زنجان(، مجموعه مقالات بین المللی 

به کوشش باستانشناسی ایران: حوزه شمال غرب، 

دکتر مسعود آذرنوش. پژوهشکده باستانشناسی، 

 .11-15تهران، صص

، بررسی و شناسایی 4931عالی، ابوالفضل، -

باستانشناختی شهرستان طارم )دهستان گیلوان(، 

 ارشیو میراث فرهنگی استان زنجان.

، گزارش فصل اول 4931نجفی، ارض الله،   -

استان  بررسی شهرستان طارم، ارشیو میراث فرهنگی

 زنجان.

دختر، آتشکده، ترجمه  ، قلعه4913هوکی، ه.  -

فر دانش، تهران، سازمان میراث فرهنگی   فرزین

 کشور، پژوهشگاه.
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 جاده ای تشویر: موقعیت محوطه کنار 9شکل شماره 

 

 
 

        Aترانشه 9:سفالهای لوکوس 8شکل شماره       
 

  

 
 :منطقه بندی سفالهای اشکانی و منطقه طارم       5شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 
 : محوطه کنار جاده تشویر 2شکل شماره 

 
 

  5 : بازسازی تنور بدست آمده از لوکوس4شکل شماره 

 

 
 A: لایه نگاری وهریس ماتریس ترانشه های 6شکل شماره
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 رتواحد شوش  – شناسی ایران  فصلنامه علمی تخصصی باستان

 

 

 A:  برش و بازسازی دیوار بدست آمده از ترانشه 7شکل شماره
 

 
 ترانشه 8:  سفالهای لوکوس 1شکل شماره

 

 
 Aترانشه2: سفالهای لوکوس 3شکل شماره

 

 
 Aترانشه  4: سفالهای لوکوس91شکل شماره 

 

 

 Aترانشه  6: سفال های لوکوس99شکل شماره 

 

 

 Aترانشه   1: سفالهای لوکوس92شماره
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 رتواحد شوش –شناسی ایران  فصلنامه علمی تخصصی باستان

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Aترانشه  91لهای لوکوس: سفا98شکل شماره 

 شکل      Aترانشه  99: سفالهای لوکوس94شکل شماره 

 

 

 
 A: آجرهای بدست آمده از ترانشه 95شکل شماره 

 وآجرهای  دفرمه شده

 

 

 

 TA: سفالهای بدست آمده ازترانشه 9جدول شماره         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره محل کشف اندازه شماره

4 9×5×41 TSR.1-TAL3,TAL19 اشکانی میانی ومتاخر 

 زیر روستای تشویر 19×41×41 1

 TSR.1 -TA,TBL4,TCL3از

 اشکانی میانی ومتاخر

 اشکانی میانی ومتاخر و پا جاداغTA,TB12ترانشهTSR.1 از 13یا19×11×41 9

 TSR.1 TA,TBL4,TCL3از 93×41×41 1

 وسطح روستای تشویر

 اشکانی میانی ومتاخر

 متاخر و میانی اشکانی وازسطح روستای تشویرTAترانشهTSR.1از 11×11×41 5

 متاخر و میانی اشکانی وازسطحروستایتشویرTAترانشهTSR.1از 13یا11×41×41 1

 متاخر و میانی اشکانی وازسطح روستای تشویرTAترانشهTSR.1از 13×45×41 1

 متاخر و میانی اشکانی وازسطح روستای تشویرTAترانشهTSR.1از 41×94×92 3
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 ای تشویر...، محوطه کنار جادهAگزارش گمانه زنی ترانشه 

: اندازه و مقایسه آجر های بدست آمده از 2جدول شماره 

 Aترانشه 

 

 

لوکوس و لایه نگاری و گاهنگاری آثار  -8جدول شماره 

 Aترانشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره لایه نوع لوکوس عمق لوکوس    

TA L1 0-30cm 
بافت خاک با داده های 

 Iلایه  فرهنگی)سفال(
 

اشکانی میانه 

 ومتاخر
 

TA L2 30-60cm 
بافت خاک با داده های 

 فرهنگی)سفال(

 IIلایه
 

اشکانی میانه 

 ومتاخر

 

 

 

 

مربوط به 

دورهای 

 جدیدتر

TA L3 60-90cm 

بافت خاک با داده های 

فرهنگی)سفال،استخوان وتکه ای 

 تنور(

TA L4 90-120cm 
بافت خاک با داده های 

 فرهنگی)سفال،شیشه،استخوان(

 

TA L5 115cm  ازتنورقسمتی 

 کلینکی لعابدار نخودی وکرم آشپزخانه ای لوکوس

TA L1 - 3 4 - 

TA L2 - 9 1 4 

TA L3 1 11 - 4 

TA L4, TA L5 15 45 1 - 

TA L6 TA L7 9 49 4 - 

TA L8,21-38 - - - - 

TA L9 43 14 1 9 

TA L10 5 91 - - 
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 رتواحد شوش –شناسی ایران  فصلنامه علمی تخصصی باستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA L6 
120-

150cm 

بافت خاک با داده های 

 IIIلایه فرهنگی)سفال،شیشه،استخوان(
 

 
 اشکانی میانه ومتاخر

 

 
 

TAL7 
 

 

120-

150cm 
 آوار آجر ،لاشه سنگ وملات گچ

TAL8 
,21-38 

140-

440cm 

دیوار)رگه های آجر(با لاشه سنگ 

 وآجرخشتی وملات گچ

تا IIIازلایه

روی خاک 

 بکر

 
L8 

 

L21 

 

L22 

 

L23 

 

L24 

 

L25 

 

 

L26 

 

 
L27 

 

L28 

 

L29 

 

 

L30 

 

L31 

 

L32 

 

L33 

 
L34 

 

L35 

 

L36 

 

L37 

 

L38 

TA L9 
150-

180cm 

بافت خاک با دادههای فرهنگی 

 )سفال، استخوان ،سنگ ساب(
   IV لایه

 
 

 اشکانی میانه ومتاخر
 

TA L10 
180-

210cm 

بافت خاک با داده های فرهنگی 

 وآجر ریخته
 Vلایه

 

 

 اشکانی میانه ومتاخر
 

TA L11 210-

240cm 
بافت خاک با داده های فرهنگی) 

 سفال،استخوان،سنگ ساب(

TA L12 240cm کف استقراری بااندود گچی 

TA L13 240-

270cm 
بافت خاک با اجرشکسته ولاشه 

 سنگ

 VIلایه
 

 

 اشکانی میانه ومتاخر
 

TA L14 270-

300cm 
بافت خاک با اجرشکسته ولاشه 

 سنگ

TA L15 300-

330cm 
بافت خاک بافت خاک با 

 اجرشکسته ولاشه سنگ

TA L16 330-

360cm 
بافت خاک بافت خاک با 

 اجرشکسته ولاشه سنگ

TA L17 360-

390cm 
بافت خاک با اجرشکسته ولاشه 

 سنگ

TA L18 390-

420cm 
بافت خاک با اجرشکسته ،لاشه 

 سنگ واستخوان،آجر دفرمه

 اشکانی میانه ومتاخر
 

TA L19 
 

420-

450cm 
بافت خاک با اجرشکسته ولاشه 

 سنگ وآجر کوچک

 --------------------- خاک بکر       خاک قرمز فشرده)شیل(

TA L20 450-

480cm 


