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  چكيده

 شرايط در گياهان ريشه اطراف از آب و نگهداري آن در استفاده كارآيي افزايش براي كه هستند نفتي مواد مشتقات از جمله سوپرجاذب هايپليمر
آتريپلكس  مرتعي استقرارگونه و رطوبت نگهداشت مقدار بر سيليكات و A200سوپرجاذب  نوع دو به بررسي تأثير تحقيق اين.   گردنداستفاده مي خشكي

 10صفر،  سطح سه در مطالعه اين در استفاده مورد سوپرجاذب. پرداخت اشتهارد شهرستان بياباني عرصه از بخشي در) Atriplex canescens( كانسنس
 رطوبت نگهداري افزايش در استفاده مورد هايسوپرجاذب مثبت تأثير از نتايج حاكي. استفاده گرديد آبياري بدون و آبياري تيمار با دو در در ليتر گرم 20و 

ارتفاع ( گيري شدهبهبود صفات اندازهو  ي آتريپلكس كانسنس ها ماني نهالاستقرار و درصد زندهدر  مثبتي تأثير سوپرجاذب دو هر از استفاده. است خاك
. شتدا)  ها ، مساحت تاج پوشش نهال ها ، محيط تاج پوشش نهال ها هاي اصلي نهال، قطر بزرگ تاج پوشش، قطر كوچك تاج پوشش، تعداد ساقه ها نهال

 آتريپلكس كانسنسبراي گونه داراي بيشترين تاثير در منطقه  A200 ليتر سوپرجاذب گرم در 10 دهد كاربرد مقدارنشان مي آمده بدست نتايج همچنين
  . باشد مي
  
  

 .مانيزنده ، درصد ، سيليكات، آتريپلكس كانسنسA200سوپرجاذب،  پليمر: كليدي هاي واژه

  
  مقدمه
 بسـياري  در جدي مشكلات از زايي بيابان و آب فقدان

 پوشش گياهي كه توسعه   است محسوب دنيا نواحي از
 قــرار جــدي خطــر معــرض در را كشــاورزي رشــد و

 حاضـر  حـال  در ).Puoci & Lemma, 2008(دهد  مي
ــيش ــارات درصــد 70 از ب ــروژه اعتب ــايپ ــتي ه  زيس
 عمليـات  صـرف  روان هـاي ماسـه  وتثبيت زدايي بيابان
.  گـردد  مـي  كشور بياباني مناطق در آبياري و آب تأمين

  پـراكنش  عـدم  و بارنـدگي  شديد كمبود نظير مواردي
  

 انـدك  قابليـت  و بالا بسيار تعرق و آب، تبخير مناسب
 از اي ماســه منــاطق خــاك در آب نگهــداري ظرفيــت
 در نهـال  اسـتقرار  جهـت  موجود هايچالش مهمترين
 لحـاظ  بـدين . رودمـي  شـمار  بـه  بيابـاني  هـاي عرصه

 حفظ منظور به جديد هايروش بكارگيري و شناسايي
 خاك در آب نگهداري افزايش و خاك رطوبتي ذخيره

زيسـتي   عمليـات  موفقيت راندمان افزايش نتيجه در و
 ايـن  اجراي هايهزينه كاهش و روان هايماسه تثبيت

 25/11/90: تاريخ پذيرش    19/01/90: تاريخ دريافت
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جعفريـان و لاهـوتي،   (اسـت   ضروري و لازم عمليات
1385.(  

استقرار پوشش گياهي مناسب بهتـرين راه كنتـرل   
اراضي تخريب شده و در معرض خطر بيابـاني شـدن   

عمـدتا مشـكل كمبـود بـارش،     . در اين منـاطق اسـت  
نامناسب بودن فصل ريزش آن همراه با تبخير وتعـرق  

هـاي  ها و شكسـت پـروژه   بالا باعث از بين رفتن نهال
بنابراين اگر به طريقـي  .   شود كاري ميكاري و نهالتهبو

كاري را با استفاده  هاي نهالبتوان درصد موفقيت پروژه
هاي نوين افزايش داد، گام مهمـي در احيـاء    از تكنيك

اراضي بياباني و جلوگيري از پيشروي بيابـان برداشـته   
شـيميايي   تركيبـات يكـي از  هـا   سـوپرجاذب .   شود مي

افـزايش كـارآيي اسـتفاده از آب در     هـت ج كههستند 
از مشـتقات مـواد نفتـي     شده وشرايط خشك استفاده 

 طـور  بـه .  )1387هاشم بيك محلاتـي،  ( شود ساخته مي
 بـه ويـژه   و خـاك  در پليمر مصرف   شود مي گفته كلي
 نگهـداري  ظرفيت افزايش با دتوان مي سبك هاي خاك

 رد آبيـاري  هـاي  برنامـه  موفقيـت  باعث خاك رطوبت
 نيـاز  لـذا . گردد گياهي پوشش توسعه و خشك مناطق
 بـراي  مختلـف  هـاي  سوپرجاذب تاثيرگذاريكه است 

 اســتقرار امكــان افــزايش و خــاك رطوبــت نگهــداري
 منـاطق بـه   اين در آب مينات مشكل به توجه با گياهان
 گيرد قرار ارزيابي مورد زدايي بيابانهاي  برنامه در ويژه
نتايج  يتمطلوب صورت درارزان  مواد اين از استفاده تا
  .دشو توصيه بيشتري اطمينان با

تحقيقات مختلفي در زمينه بهبود صـفات گياهـان   
مرتعي از طريق كاربرد مواد سوپرجاذب انجـام گرفتـه   

 تأثير مقايسه عنوان با تحقيقي در) 1389( رفيعي. است
 رويشـي  هـاي  ويژگي استقرار بر هيدروژل و كمپوست

 يعنـي  اسـتفاده  مورد تيمار دو هر كه داد نشان تاغسياه
 ظهـور  در افـزايش  موجـب  سـوپرجاذب  و كمپوسـت 

 صـفات  بهبـود  و آنهـا  اسـتقرار  و تـاغ سـياه  ي هـا  نهال

 .اسـت  گرديـده  شـاهد  بـا  مقايسه در شده گيري اندازه
 و A200 سـوپرجاذب  نـوع  دو نيز تأثير) 1389( بندك

آتـريپلكس   رويشـي  هـاي ويژگـي  بر را استاكوسورب
رسـيد   نتيجـه  اين به و داد قرار بررسي مورد كانسنس

 بهبـود  موجـب  سـوپرجاذب  نوع دو هر از استفاده كه
، گـردد  مـي  آتـريپلكس كانسـنس   رويشـي  هايويژگي

 A200 به نسبت بيشتري تأثير استاكوسورب هرچند كه
. اسـت  مطالعـاتي داشـته   صـفات  افـزايش  و بهبود در

Dorraji  ــاثير )2010(و همكــاران  مختلــف ســطوح ت
ــر را خــاك شــوري و A200ســوپرجاذب   ظرفيــت ب

داده و بيان نمودند كه  قرار مطالعه مورد آب نگهداري
 گياه بر را شوري منفي اثرات آب جاذب پليمر مصرف
 موفقيــت افــزايش ضــريب  باعــث و داده كــاهش
 خشـك  ونيمـه  خشـك  منـاطق  در آبيـاري  هاي پروژه
ــي ــد  م ــر  )Sivapalan )2001 .گردن ــاثير پليم ــاي ت ه

ــاك  ــوپرجاذب در خ ــر    س ــت را ب ــت باف ــاي درش ه
هاي رشد و توليد گياه سويا مورد بررسي قـرار   ويژگي

داده و نشان داد كه توليد مـاده خشـك، ارتفـاع گيـاه،     
بــازدهي و توليــد محصــول در تيمارهــاي بــا كــاربرد 
. سوپرجاذب بيشتر از تيمار بدون كـاربرد بـوده اسـت   

Zhi Bin  رچ اكتوميكـوريزي  نيز قا) 2009(و همكاران
هـاي صـنوبر   و هيدروژل را بر رشد و عملكـرد گونـه  

تحت تنش خشكي بررسي كـرده و نشـان دادنـد كـه     
دسترس گياه با تنظيم  درآب  قادر به افزايش هيدروژل

هـاي كوچـك كربوهيـدرات    اسمزي و تجمع مولكول
 .كندو رشد صنوبر را تحريك مي بوده

بي اثـرات  تحقيق حاضر بر اين اساس براي ارزيـا 
ــاربرد دو ــوع ك در  ســيليكات و A200ســوپرجاذب  ن

نگهداري رطوبت خاك و افزايش رشد گيـاه طراحـي   
همچنين بهترين مقدار مصرف و روش كـاربرد  . گرديد

مواد سوپرجاذب براي رسيدن به حداكثر كـارايي نيـز   
  .د مطالعه قرار گرفترمو
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  ها مواد و روش
در  البرز استان از شهرستان اشتهارد در اين تحقيق

. آمد در اجرا به مترمربع 10000 مساحت اي به منطقه
 ميانگين بوده كه بياباني نيمه و خشك منطقه اقليم

) 1371-1389(ساله  18بارندگي در آن طي يك دوره 
طرح تحقيقاتي . ثبت گرديده استمتر  ميلي 180برابر 

زدايي اشتهارد  حاضر در داخل محدوده طرح بيابان
قرار داشته و موقعيت جغرافيايي آن در حد فاصل 

شمالي و عرض  50˚ 13́ 48˝تا  50˚ 16́ 48˝طول 
. شرقي قرار گرفته بود 35˚ 49́ 48˝تا  35˚ 43́ 12˝

 بررسي منظور به A200و  سيليكات هاي سوپرجاذب
  گونه استقرار و رشد بر پرجاذبسو ماده كاربرد اثرات

اين مواد ) Atriplex canescens( آتريپلكس كانسنس
به طور جداگانه بر روي گياه و خاك مورد آزمايش 

 .قرار گرفت

هــاي مطالعــاتي شــامل  ســوپرجاذب هــر يــك از
 20ليتـر و   در گرم 10 دو سطح در A200سيليكات و 

 از اسـتفاده  بـدون (همراه با تيمـار شـاهد    ليتر در گرم
بنابراين تيمارهاي مطالعاتي . شدند اعمال )سوپرجاذب

 گـرم  20ليتـر،   سيليكات در گرم 10اين تحقيق شامل 
 گـرم  20ليتـر و   در A200 گـرم  10ليتر،  سيليكات در

A200 سـازي  آماده روش .ليتر و تيمار شاهد بودند در 
 20 يـا  گـرم  10 مقـادير  كـه  بود ترتيب اين به تيمارها

هـا   و ريشه نهـال  حل آب ليتر يك در مواد ينا از گرم
 ايـن  بـه  كاشـت  منطقـه  به نهالستان از انتقال هنگام در

 هـاي  بلوك نهال در 150سپس تعداد . شد آغشته مايع
ايـن  . شـد   كاشـته  مناسـب  فاصـله  و عمق جداگانه در

ــراي ــا هــاي لخــت نهــال يشــهر روش كاشــت ب و   ه
كه رطوبت براي آنها بسيار    شود هايي استفاده مي جوانه

 كشـت، تيمارهـاي   تيمارهـاي  بر علاوه. استبحراني 
 اعمـال  و عدم آبياري نيز به اين صـورت  آبياري دوره

بـراي سـه مرتبـه در     ها در تيمـار آبيـاري    شد كه نهال
  .مدت هشت ماه آبياري گرديدند

م اساس طرح پوپولتـو ر طرح آزمايشي مورد نظر ب
ي كامـل  هـا  بلـوك اي به صورت مقايسه) صنوبرستان(

به طوري ). 1شكل (د تصادفي و در سه تكرار اجرا ش
سـاله   13اصـله درخـت    25) پـلات (ر كه در هر تكرا
 0-30ونه مركب، از عمـق  براي تهيه نم. وجود داشت

از هـر  (د برداري ش ـي خاك ريزسفري نمونهمتر سانتي
ها به آزمايشـگاه،  نهپس از انتقال نمو). پلات سه نمونه

ها پس از خاك. ها در دماي اتاق خشك گرديدندخاك
ي عبـور داده شـد و   متـر  يليمخشك شدن از الك دو 

سـازي   گيري پارامترهاي مورد نظـر ذخيـره  براي اندازه
، فسفر قابـل  )به روش كجلدال(ل مقدار ازت ك. شدند

بــــه روش (م ، پتاســــي)روش اولســــن(دســــترس 
آمونيوم نرمال و قرائت بـا فلـيم    گيري با استات عصاره
گيـري بـا اسـتات     عصـاره (م ، كلسـيم و منيـزي  )فتومتر

. گيـري شـد  اندازه) Na-EDTAآمونيوم و تيتراسيون با 
pH  كلسيم يـك د كلري: خاك( 1: 5/2خاك در عصاره 

و درصد ماده آلي نيز به روش والكلـي و  ) صدم مولار
 SASفـزار  ا بـا نـرم   هـا  داده. دگيري شبلاك گرم اندازه

ها نيز بـا آزمـون   تجزيه آماري شدند و مقايسه ميانگين
  .درصد انجام شد 5دانكن در سطح احتمال 

 
تعداد كل تيمارها=تيمار آبياري و بدون آبياري×تيمار پليمر سوپرجاذب×تعداد تكرار  

تعداد كل تيمارها=2×5×15=150  
  

ي كشـت شـده در    هـا  مـاني نهـال   استقرار و زنـده 
كاربرد پليمر سـوپرجاذب هشـت مـاه    سطوح مختلف 

پس از كاشـت و مطـابق بـا پايـان فصـل رويشـي بـا        
 كمي هاي گيري همچنين اندازه. يكديگر مقايسه گرديد

 پوشـش، قطـر   تـاج  بـزرگ  ارتفاع، قطـر  شامل  ها نهال
،  هـا  نهـال  اصـلي  هاي ساقه پوشش، تعداد تاج كوچك
 ميـزان  و پوشـش  تـاج  پوشـش، مسـاحت   تاج محيط
  .انجام شد نيز ماني زنده

گيري ميزان آب يا رطوبـت نگهـداري   اندازهبراي 
ها در منطقه مورد مطالعه  شده خاك توسط سوپرجاذب

هـاي  نمونـه . استفاده گرديد Pressure plateاز دستگاه 
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 20هـاي كاشـته شـده از عمـق     خاك بر حسب گونـه 
. متري خاك تهيه و به آزمايشـگاه منتقـل شـدند    سانتي

اين آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح كـاملاً  
تصادفي بـا پـنج تكـرار و پـنج سـطح كـاربرد پليمـر        

شـامل تيمـار شـاهد    ) به صورت خشك(سوپرجاذب 
گــرم ســوپر  10، تيمــار )بــدون كــاربرد ســوپرجاذب(

 20ر يـك كيلـوگرم خـاك و تيمـار    جاذب سيليكات د
گرم سوپرجاذب سيليكات در يـك كيلـوگرم خـاك و    

در يـك كيلـوگرم    A200گـرم سـوپرجاذب    10تيمار 
در يــك  A200 گــرم ســوپرجاذب 20خــاك و تيمــار 

  .كيلوگرم خاك انجام گرفت
 بــا گيــري انـدازه  مــورد صـفات  تحليــل و تجزيـه 

 بـر  هـا  داده و انجـام  MSTAT-Cافـزار  نـرم  از استفاده
 قـرار  بررسـي  مـورد  واريـانس  تجزيـه  جـدول  اساس
دانكن نيـز   اي دامنه چند ميانگين مقايسه آزمون. گرفت
  .شد تيمارها استفاده ميانگين مقايسه جهت

  نتايج
 ماني زنده درصد

هــدف از ايــن بررســي تــأثير كــاربرد ســوپرجاذب در 
 ي كاشـت  هـا  مـاني نهـال   سطوح مختلف بر ميزان زنده

 مانيزنده درصد بيشترين. باشد مي شده در اين تحقيق
 بـدون  تيمـار  بـه  مربـوط  آتريپلكس كانسنس گونه در

 را فاحشـي  اخـتلاف  اگرچه) درصد100( است آبياري
 ).1 جدول(دهد نمي نشان تيمارآبياري با

 هـاي تيمـار  اثـر  از حاصـل  واريـانس  تجزيه نتايج
 آتريپلكس كانسنس گونه در گياهي بر صفات مختلف
 بــراي  هــا نهــال در داري معنــي تفــاوت كــه داد نشــان

آنهـا   متقابـل  اثر همچنين و آبياري و عدم تيمارآبياري
 در حالي كـه ندارد،  وجود) سوپرجاذب تيمار×آبياري(

 پـنج  در سـطح  سـوپرجاذب  كـاربرد  تيمـار  در تفاوت
 هاسوپرجاذب مثبت ثيرات بيانگر كه بوددار معني درصد

  . )2 جدول( است  ها نهال صفات عملكرد بر
  

  آبياري بدون و آبياري با تيمارهاي و سوپرجاذب مختلف سطوح در ي آتريپلكس كانسنس ها نهالماني  زنده درصد .1 جدول
  مانيدرصد زنده سطوح كاربرد سوپرجاذب تاريخ مشاهده  گونه

  تيمار بدون آبياري  تيمار آبياري

  6/5/90  آتريپلكس كانسنس

  شاهد
  گرم سيليكات 10
  گرم سيليكات 20
 A200گرم  10

  A200گرم  20

100  
100  
100  
100  
73  

100  
100  
100  
100  
100  

  
  

 رطوبت نگهداشت حاصل از مقدار همچنين نتايج
 تفـاوت  دهد كه مي نشان ها سوپرجاذب توسط درخاك
 اعمـال  تيمـار  بـين  درصـد  يـك  سـطح  در داريمعني
 سوپرجاذب كاربرد تيمارهاي استاندارد، بين هايمكش

 تيمـار × استاندارد هايمكش اعمال تيمار( متقابل اثر و
  ).3جدول (دارد  وجود) سوپرجاذب كاربرد

  
  مقايسه ميانگين تيمار كاربرد سوپرجاذب

گـرم   20ميزان رطوبت نگهـداري شـده در تيمـار   

A200 33/46(يشــترين مقــدار را دارا اســت در ليتــر ب 
هاي داري نسبت به ساير تيماركه تفاوت معني) درصد

دو تيمـار  ). 1نمودار(دهد كاربرد سوپرجاذب نشان مي
در ليتـر   A200گـرم   10گرم سـيليكات در ليتـر و    20

در ليتر ميـزان   A200گرم  20سوپرجاذب بعد از تيمار 
 دادهد نشان اشنگهداشت رطوبت بالاتري را نسبت به 

. دار اسـت كه اين تفاوت نسبت به تيمار شـاهد معنـي  
درصـد بـه    385/8بـا  نيـز  كمترين نگهداشت رطوبت 

  .تعلق داشت گرم سيليكات در ليتر 10تيمار 
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  هاي آبياري و كاربرد سوپرجاذبتجزيه واريانس صفات مورد مطالعه در گونه آتريپلكس كانسنس تحت تاثير تيمار .2جدول 
 تاج مساحت

  پوشش
)F value( 

  تاج محيط
  پوشش

)F value( 

 ساقه تعداد
 اصلي

)F value(  

 قطر كوچك
  پوشش تاج

)F value( 

 تاج قطر بزرگ
  پوشش

)F value( 

  ل نها ارتفاع
)F value( 

 درجه
 آزادي

 تغيير منابع

 تكرار 14 0391/1 7767/0 7183/0 0851/1 1811/1 8055/0

n. s4040/1 n. s7891/0 n. s1991/2 n. s3385/1 n. s0255/0 n. s0242/1 1 آبياري تيمار 

n. s6119/1 *9999/4 *8458/3 *4123/2 *08558/2 *8496/3 4 جاذب سوپر تيمار 

n. s6505/0 n. s3309/1 n. s9575/2 n. s2351/0 n. s2951/1 n. s3999/1 4 
 تيمار × آبياري تيمار

 سوپرجاذب

 كل خطاي 112 - - - - - -

  . باشد مي داريمعني عدم و درصد و يك پنج احتمال سطح در بودن داربيانگر معني ترتيب به n.sو** و*
  

  استانداردهاي  مكش در خاك در شده نگهداري رطوبت ميزان واريانس تجزيه .3جدول

 مربعات مجموع آزادي درجه  تغيير منابع
 ميانگين
 مربعات

F 

 4856/55** 689/2282 068/6848 3  استانداردهاي  مكش اعمال تيمار

 5904/130** 516/5372 065/21490 4  سوپرجاذب كاربرد تيمار

هاي  مكش اعمال تيمار) متقابل اثر
 ) سوپرجاذب كاربرد تيمار× استاندارد

12 805/3895 650/324 **8913/7 

 - 140/41 216/3291 80  آزمايش خطاي

  . باشد مي داريمعني عدم و درصد و يك پنج احتمال سطح در بودن داربيانگر معني ترتيب به n.sو** و*
  

  
  مقايسه ميانگين درصد رطوبت در تيمارهاي كاربرد سوپرجاذب .1 شكل

  
  گيريبحث و نتيجه
 نشان داد كـه درصـد   آتريپلكس كانسنس بررسي گونه

 بـدون  و آبيـاري  بـا  دو تيمـار  هر در ها نهالماني  زنده
 100 مطالعــاتي پليمرهــاي كــاربرد ســطح در   آبيــاري

 كـه  است دهنده آن نشان مطلب اين .است بوده درصد
 وبياباني خشك منطقه اين در سوپرجاذب از استفاده با

 و اسـتقرار  باعـث  و شده تأمين گياه نياز مورد رطوبت
 و تورم افزايش در مقابل،. است شده  ها نهالماني  زنده
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 20 كـاربرد  سـطح  در ريشه محدوده در اشباع رطوبت
 ايجـاد  دليـل  بـه  آبيـاري  تيمـار  در در ليتر A200گرم 

 كـاهش  وهـا   گونـه  رفـتن  بين از موجب ريشه خفگي
 خـاك  آزمايش كه است گشته  ها نهالماني  زنده درصد

 از حاصل نتايج با نتيجه اين. است مطلب اين مؤيد نيز
، غيـور  )1381(پورميـداني و خاكـدامن    هـاي  پژوهش

ــان)1383( ــد و ، آذري ــي حمي ــي )1384( اوغل ، گنج
و ) 1387(بيــك محلاتــي   ، هاشــم)1378(دل  خــرم

  .دارد مطابقت) leah)1990 و   Jansonهمچنين
ــين ــي همچن ــودن دار معن ــر ب ــار اث ــاربرد تيم  ك
 كوچـك  و ارتفاع، قطر بـزرگ  صفات در سوپرجاذب

 مسـاحت  و محيط ،اصليهاي  ساقه پوشش، تعداد تاج
 نكتــه ايــن ،آتــريپلكس كانســنس گونــه پوشــش تــاج

 را مثبتي اثرات سوپرجاذب كاربرد كه  گردد مي استنباط
 تيمـار  و اسـت  داشـته  مذكورهاي  شاخص افزايش در
 بـدون ( شـاهد  تيمـار  بـه  در ليترنسبت A200گرم  10

، باشـد  مـي  داري معني اثرات داراي) سوپرجاذب كابرد
 خاك، جابجـايي  در مناسب رطوبت نگهداشت با زيرا 
 بطـور  فيزيكـي  تبخير كاهش و حفرات اندازه توزيع و

 افـزايش  را گياه دسترس در آب ميزان اي ملاحظه قابل
شـده   گيـري  انـدازه  مـورد  صـفات  بهبود باعث و داده
كريمـي   تحقيقـات  نتيجـه  بـا  آمده بدست نتايج. است

و همكـاران   Silberbush، و )1381(دادي  ، اله)1372(
  .مشابهت دارد) 1993(

مقـدار   كـه بـالاترين   داد اين پژوهش نشـان  نتايج
 سـوپرجاذب  گـرم  20 توسـط  شده نگهداري رطوبت
A200 ــار   در ــده و تيم ــت آم ــه دس ــر ب ــرم  20 ليت گ

 . در رده بعدي قـرار دارد  ليتر در سوپرجاذب سيليكات
 و آتريپلكس كانسنس كاشت منطقه دو هر خاك بافت
 در سبك نسبتاً خاك وجود كه بوده اي ماسه-لومي تاغ

 مـورد  هـاي  سـوپرجاذب  عملكـرد  بهبـود  باعث منطقه
ها با نتـايج تحقيقـات شـرفا     اين يافته.   شود مي استفاده

ــي  ،)1366( ــرم )1372(كريم ــي خ ، )1378(دل  ، گنج

Johns   وLeah )1990(، Wang )1990 (و Miller 
 .مطابقت دارد )1997(

هاي بكار رفتـه   به طور كلي استفاده ازسوپرجاذب
در اين تحقيق در مجموع موجب افـزايش نگهداشـت   

ي آتـريپلكس   هـا  مـاني نهـال   رطوبت، استقرار و زنـده 
. گيري شده گشته است كانسنس و بهبود صفات اندازه

ــدار  ــرم  10مق ــر  A200گ ــرين  در ليت ــوان بهت ــه عن ب
در منطقه مطالعاتي براي گونه آتـريپلكس  سوپرجاذب 

همچنــين عــدم تفــاوت .  گــردد توصــيه مــيكانســنس 
دار بين تيمار با آبياري و بدون آبيـاري در مـورد    معني

مـاني و   گيري شده همراه بـا ميـزان زنـده    صفات اندازه
دليـل خـوبي    ،ي آتـريپلكس كانسـنس   ها استقرار نهال

زدايـي و   اي بيابـان ه براي استفاده از اين مواد در پروژه
هاي كاشت نهال به ويژه در مراحل اوليه اسـتقرار   طرح
هـاي   هزينه. )1385و لاهوتي،  جعفريان(است   ها نهال

هـا را   درصد اعتبارات اين پروژه 70آبياري كه بيش از 
دهد با كاربرد اين دسته از مـواد   به خود اختصاص مي

اهـد داشـت   ودرصـد كـاهش وخ   50حداقل بـيش از  
 ).1383ر، غيو(
  

  منابع
 سوپرجاذب مختلف مقادير تاثير بررسي )1381( .دادي، ا اله

 ذرت عملكـرد  و رشـد  روي آبيـاري  مختلف فواصل و
 آموزشـي  تخصصـي  دوره مقـالات  مجموعه. اي علوفه
سوپرجاذب،  هاي هيدروژل صنعتي و كشاورزي كاربرد

  . 22-26: ايران، تهران پليمروپتروشيمي پژوهشگاه
 و A200سوپرجاذب نوع دو تأثير مقايسه )1389. (بندك، ع

 و زنـي، رويشـي  جوانـه  هـاي وِيژگـي  بر استاكوسورب
 كارشناســي نامــه پايـان . آتــريپلكس كانســنس اسـتقرار 

ــروه ــاي ارشــد، گ ــاطق احي كوهســتاني،  و خشــك من
  . صفحه 119تهران،  طبيعي دانشگاه منابع دانشكده
 كـاربرد  تاثير بررسي )1381. (خاكدامن، ح و .پورميداني، ع

 كـاج، زيتـون، و   ي هـا  نهـال  آبياري بر آكوازورب پليمر
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ــنس ــريپلكس كانس ــلنامه. آت ــل و  فص ــات جنگ تحقيق
  .82-79): 1(13صنوبرايران، 

 پليمرهـاي  كاربرد معرفي )1385. (لاهوتي، ا و .جعفريان، و
. بيابــانزدايي بيولوژيــك هــايپــروژه در آب فراجــاذب
  .62-58: 70مرتع،  و جنگل فصلنامه

 كــاربرد اثــر )1384. (آذريــان، ح و .ياوغلــي،  حميــد
ــوپرجاذب ــترهاي و س ــداني بس ــازگاركردن در گل  س

 شـرايط  بـه  بوسـتوني  سرخس اي شيشه درون گياهچه
ــه ــه. اي گلخان ــالات مجموع ــايش مق ــوژي هم  تكنول
  . 18-14:اي، رشت گلخانه توليدات

 بـر  كمپوسـت  و هيـدروژل  تاثير مقايسه )1389. (رفيعي، ز
 مـوردي  مطالعـه (تـاغ   سـياه  رويشي ويژگيهاي استقرار

طبيعي  منابع ارشد، دانشكده كارشناسي نامه پايان). زدي
 . صفحه 110تهران، دانشگاه

تخلخـل،   بـر  هيـدروپلاس  و پرليـت  اثـر  )1366. (شرفا، م
 نامـه  پايان. خاكها آبگذري و رطوبت نگهداري ظرفيت

كشـاورزي   شناسـي، دانشـكده   خـاك  ارشـد  كارشناسي
  . صفحه 96تهران،  دانشگاه
 جـاذب  پليمـر  نـوع  دو كـارايي  سنجش )1383. (غيور، ف

ــت ــزايش در رطوب ــره اف ــروژه در آب وري به ــاي  پ ه
ــانزدايي ــزارش. بياب ــايي گ ــرح نه ــاتي ط ــز تحقيق  مرك
   .91-56اصفهان،  طبيعي منابع و كشاورزي تحقيقات

 روي ايگتـا  اصـلاحي  مـاده  تاثير بررسي )1372. (كريمي، ا
 پايـان . گيـاه  رشـد  و خاك فيزيكي خصوصيات برخي
كشـاورزي   شناسي، دانشكده خاك ارشد كارشناسي نامه

  . صفحه 102تهران،  دانشگاه
بررسي رشد، توليد و كيفيـت چـوب   ) 1379. (م.غ كريمي،
در دو ) ايپوپولتـوم مقايسـه  (ر ي مختلف صـنوب ها كلن

كـز  مر(ج و كـر ) صفرابسـته (ن ايستگاه تحقيقاتي گـيلا 
پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد رشـته      ). تحقيقات البـرز 

، )ره( جنگلــداري، مركــز آمــوزش عــالي امــام خمينــي
  .ص108. وزارت جهاد سازندگي

 رطوبــت جـاذب  پليمـر  تـاثير  )1378. (دل، ن خـرم  گنجـي 
PR3005A خـاك  فيزيكي خصوصيات برخي روي بر .

 كشاورزي دانشگاه دانشكده ارشد كارشناسي نامه پايان
  .صفحه 89مدرس،  تربيت

 جـاذب  سوپر كاربرد تاثير )1387. (محلاتي، ش بيك هاشم
A200 اشـتهارد  منطقـه  در گياهي گونه چند استقرار بر 
 منـابع  ارشد، دانشكده كارشناسي نامه پايان. البرز استان

  . صفحه 128تهران،  طبيعي دانشگاه
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Abstract 

The superabsorbent polymers are petroleum derivatives which used to increase the efficiency of 
water storage in the root zone under dry conditions. This study examined the effect of two A200 
superabsorbents and retention of moisture and lime on pasture Atriplex canescens in the deserts of 
Eshtehard Area. Three levels different level of 0, 10 and 20 g L-1 superabsorbent in the two treatments 
of irrigated and non-irrigated blocks were applied. The results showed a progressive effect of 
superabsorbent on soil moisture. Application of both superabsorbent have positively increased the 
seedlings establishment, viability and other experimental parameters (plant height , canopy diameter, 
large , small diameter, canopy cover, number of stems main  tree , the tree canopy area, canopy trees) 
of Atriplex canescens. The findings illustrated that application of 10 g L-1 superabsorbent A200 has the 
best result on the Atriplex canescens species. 
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